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Resumo

Altos-relevos miniaturais em terracota policromada constituindo dois ciclos narrativos e pertencentes ao
Museu Nacional de Arte Antiga (Lisboa) foram estudados. Pouco se sabe da sua autoria, contexto histérico-
artistico e técnicas de producao. Perante a sua aparente semelhanca formal e material, esta investigacdo
procurou compreender as relages existentes entre estas obras em termos materiais, de fabrico e datacao.
A composicdo quimica dos corpos ceramicos foi determinada pela analise por activagdo neutronica e a
composicao mineral por difraccdo de raios X. Os aspectos cronolégicos foram estudados por luminescéncia.
Este estudo permitiu elucidar questdes de cronologia, proveniéncia e de producéo tecnoldgica quanto as
matérias-primas e as temperaturas de cozedura usadas. Os resultados composicionais permitiram apontar
para o recurso a matérias-primas distintas para os ciclos da Vida de Séo Francisco e da Paixdo de Cristo e tem-
peraturas de cozedura baixas. Os resultados de luminescéncia apontam para uma produgao dos trés altos-
relevos analisados na segunda metade do século XVIII, em harmonia com os estudos de histéria de arte.

Chemical and mineralogical patterns, and luminescence dating of miniature

terracotta high-reliefs

Abstract

Polychrome terracotta high-reliefs representing two narrative cycles and belonging to the Museu
Nacional de Arte Antiga (Lisbon) were studied. The authorship, historical-artistic context and techno-
logical aspects of these artworks are still unknown. Considering the apparent similarity of materials and
features of both sets, this research sought to contribute to the establishment of possible relationships
between the objects and their workshops in terms of production technology and chronology. The
chemical composition of terracotta paste was determined by instrumental neutron activation analysis.
The mineralogical composition was acquired by X-ray diffraction. Chronological issues were studied
by luminescence. This study enables elucidation of questions related with chronology, provenance
and production technology, particularly raw materials and firing temperatures. Compositional results
point to the use of distinct raw materials for the cycle of Saint Francis’ Life and that of The Passion of
Christ, and low firing temperatures. The luminescence results point to a production of the high-reliefs
in the second half of the 18th century, in accordance with art-historical studies.
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Introducao

Entre as pecas mais delicadas do seu acervo
escultérico, o Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa,
conta dois conjuntos miniaturais de altos-relevos em barro
cozido policromado, com provéavel execucdo no século
XVIII dado o seu marcado estilo Rococd. O primeiro
conjunto € constituido por dois episédios da Vida de
Sdo Francisco de Assis, com numeros de Inventario
E242-E243 (Figura 1), e o segundo, por sete cenas da
Paixdo de Cristo, com numeros de inventario E244-E250
(Figura 2) [1].

Apesar destas obras comporem dois ciclos narrativos
deveras distintos pelo tema, sdo muito parecidas quanto ao
seu tamanho — os seus elementos constituintes tém uma
altura média de 27,5 cm —, a sua modelacdo em barro
e ao seu acabamento policromo. A decoragdo final segue
0 mesmo principio estético, com o recurso a materiais
muitos diversos, além dos da pintura — finos tecidos,
arames, particulas de vidro, areia, verniz, fibras vegetais,
etc. — para imitar uma pluralidade de efeitos técteis
condicentes com os materiais imitados — flora, silvas,
rochas, reboco de fachadas, marmore polido, 13 grosseira,
etc. Por isso encara-se a hipdtese dos dois conjuntos terem
sido manufacturados no mesmo ambito oficinal e numa
faixa temporal relativamente restrita. Com este trabalho
pretende-se contribuir para o esclarecimento de algumas
destas questdes, j4 que, por estas obras terem sido
desmanteladas e se encontrarem sem vinculo documental,
nada se sabe sobre a sua encomenda e autoria, o seu local

de producdo, os processos tecnologicos que lhes deram
forma, os espagos sagrados a que estavam originalmente
destinados e a sua datacdo precisa.

Localizacao original

Aquando da incorporagdo dos dois conjuntos no
museu, em Novembro de 1912, registou-se apenas o0s
locais donde provinham em Lisboa: a Igreja de Sdo
Nicolau, para o par de episddios da Vida de Sdo Francisco
de Assis, ¢ o Convento do Santissimo Salvador das
Irmas Oblatas, para o ciclo da Paixdo de Cristo [2]. No
primeiro caso, a devogdo a S@o Francisco de Assis numa
igreja dedicada a Sdo Nicolau ndo faz muito sentido.
No segundo caso, a encomenda de uma composi¢do
escultdrica hoje julgada setecentista por uma congregacio
fundada somente em 1827, é igualmente incongruente.
Estas proveniéncias necessariamente consequentes de
uma reafectacdo dos dois ciclos levaram a seguir duas
pistas de investigacdo quanto a sua localizacdo original:
1) o Convento de Sido Francisco da Cidade, em Lisboa,
para o ciclo franciscano, porque parte do espélio artistico
daquele convento foi transferido para a Igreja de Sdo
Nicolau apés a extingdo das ordens religiosas em 1834
[3]; 2) o Convento da Boa Morte (fundado em Lisboa em
1736), para o ciclo cristico, tendo em conta que parte dos
edificios foi cedida as religiosas franciscanas missionarias
de Maria a partir de 1840 e que o mobilidrio e outras
pecas moéveis deram entrada no Tesouro Nacional sob a
Primeira Reptblica, em 1910 [4]. Para efeito educacional,

Figura 1. Ciclo da Vida de Sdo Francisco de Assis composto por dois episédios, com vistas gerais de frente em luz directa: a) Sdo
Francisco Abracando o Cristo Crucificado (alt. 275 mm X larg. 220 mm X prof. 55 mm), N.° Inv. MNAA 242; b) A Tentagdo de Sdo
Francisco (alt. 273 mm X larg. 228 mm X prof. 55 mm), N.° Inv. MNAA 243.

54

Conservar Patrimdnio 20 (2014)



Estudo quimico e mineraldgico e datacéo por luminescéncia de altos-relevos miniaturais em terracota

Figura 2. Ciclo da Paixdo de Cristo composto por sete cenas, com a vista geral de frente em luz directa: a) Cristo no Horto (alt. 276
mm X larg. 217 mm X prof. 57 mm), N.® Inv. MNAA 244; b) O Beijo de Judas (alt. 275 mm X larg. 210 mm X prof. 55 mm), N.° Inv.
MNAA 245; ¢) O Coroamento de Espinhos (alt. 276 mm X larg. 212 mm X prof. 57 mm), N.° Inv. MNAA 246; d) Ecce Homo (alt. 276
mm X larg. 212 mm X prof. 57 mm), N.° Inv. MNAA 247.
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as Irmas Oblatas tinham entrado na posse do ciclo da
Paixdo de Cristo.

Estes acontecimentos sugerem que ambos 0s
conjuntos estavam destinados a cendbios lisboetas; o que
potencia novas investigacdes sobre oficinas exercendo
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Figura 2 (continuacio). Ciclo da Paixdo de Cristo composto
por sete cenas, com a vista geral de frente em luz directa: e) A
Subida da Cruz (alt. 275 mm X larg. 212 mm X prof. 57 mm),
N.° Inv. MNAA 248; f) A Crucifixdo (alt. 275 mm X larg. 212
mm X prof. 55 mm), N.° Inv. MNAA 249; g) A Descida da Cruz
(alt. 279 mm X larg. 210 mm X prof. 57 mm), N.° Inv. MNAA
250.

actividade no espaco geografico da capital ou nos seus
arredores. Estes acontecimentos mostram sobretudo que o
rasto dos bens em analises, na posse dos ramos masculino
e feminino da Ordem franciscana em determinado
momento, era ainda documentado no inicio do século
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XX mas em fontes dispersas. O valor destas miniaturas
era conhecido o suficiente para tornar possivel a sua
incorporagdo na mesma altura e no mesmo museu, com
ndmeros de inventario consecutivos.

Processo tecnolégico

Uma observacdo atenta dos diferentes elementos a
vista desarmada e ao microscdpio estereoscopico portatil
Zeiss com ampliacdo de 25X permitiu estabelecer o
seguinte: tal como chegou a0 MNAA em 1912, cada cena
estd fixa dentro de numa caixa de madeira envidragada,
que circunscreve os limites da representagdo e lhe serve
de expositor. Embora esta montagem comum aos nove
elementos inventariados confira uma grande unidade
formal a cada conjunto e aos dois conjuntos quando
reunidos, a verdade é que a elaboragdo material das
cenas € diferente nos dois ciclos. Com base em argila,
a manufactura dos episédios da Vida de Sdo Francisco
envolveu uma modelagdo a parte de cada personagem
(com altura maxima de c. 15 cm) e a sua disposicio

posterior em chdo de cortica pintada, no meio de flores

artificiais em tecido. As cenas da Paixdo de Cristo, com
figuragdo numerosa (com personagens com metade da
altura e até menos), requereu o fabrico prévio de uma
placa de barro servindo de fundo sobre a qual foram
directamente modelados, em baixo e alto-relevo, tanto
as paisagens envolventes com a sua flora e construcdes,
como as figuras. Como se V€, o principio construtivo
inicial dos dois ciclos ndo € idéntico. Ficou por entender
até que ponto estes dispositivos podiam reflectir praticas
especificas de modelar com barro — com placa ou sem,
e portanto a personalidade de escultores distintos — ou
se resultaram apenas de uma gestdo sabia, pelo mesmo
barrista, das escalas diferentes que exigiam as diferentes
representagoes.

Objectivos

A presente investigacdo visa compreender as relagdes
existentes entre os dois ciclos narrativos em termos
materiais, de fabrico e de datacdo, para o que se deu
particular atencio aos seguintes aspectos:

Figura 3. Amostragem do corpo cerdmico da figura de S. Francisco (comprimento: 15 cm). Amostragem micro-invasiva e ndo visivel

na exposicdo do alto-relevo (amostra #243).
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Figura 4. Amostragem ao corpo cerimico na base do alto-relevo correspondente a Figura 2b. Amostragem micro-invasiva e nio

visivel na exposic@o do alto-relevo (amostra #245).

1) uma concepg¢do material com variantes significati-
vas, assente, contudo, sobre uma produgdo por processo
aditivo de barro e a sua posterior cozedura para dar re-
sisténcia e durabilidade aos suportes. Para melhor avali-
ar as diferentes praticas observadas e examinar a questio
subjacente do nimero de artistas ou oficinas envolvidos, a
analise da composi¢do quimica e da composi¢do minera-
16gica dos corpos ceramicos poderia elucidar questdes de
proveniéncia e de produgdo tecnolégica, nomeadamente
no tocante as matérias-primas empregues e as temperatu-
ras de cozedura alcangadas.

2) O percurso algo conturbado dos dois conjuntos.
A questdo dos locais pelos quais passaram as obras ndo
¢ somente importante para retracar a sua histéria dentro
de um contexto cultural especifico. Tem aqui especial
relevancia na medida em que um estudo direccionado para
a datag@o das pecas € corolério do estudo do seu entorno
imediato, e do nivel de radioactividade que tiveram (ou
ainda tém) os materiais arquitecténicos envolvidos no
seu percurso. Acontece que as dependéncias do Convento
de Sdo Francisco da Cidade foram reconvertidas no que
actualmente corresponde a Faculdade de Belas Artes
da Universidade de Lisboa e ao Museu do Chiado, os
edificios tendo sido sujeitos a grandes remodelacdes.
Quanto ao Convento dito “da Boa Morte” (da entdo
Congregacdo do Senhor Jesus da Boa Morte e Caridade),
foi demolido. Ambas situa¢des impossibilitam o estudo
ambiental destes espagos, ficando essencialmente as
reservas do MNAA o entorno de referéncia para a dltima
centdria.

Metodologia e protocolo analitico

Para a amostragem, seleccionou-se locais menos
visiveis e menos invasivos em trés altos-relevos: A
tentagdo de Sdo Francisco, do ciclo da Vida de Sdo
Francisco (Figura 3); Beijo de Judas e Coroagcdo de
Espinhos, do ciclo da Paixdo de Cristo (Figuras 4 e 5).
Esta amostragem foi realizada com o auxilio de uma
peca revestida a carboneto de tungsténio para “raspar”
o material constituinte, ou noutros casos uma broca de
diamante de pequeno didmetro (< 4 mm) para perfurar
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e obter pequena amostra, sem contaminar as amostras
com elementos trago. Em qualquer dos casos o critério
principal foi afectar o minimo possivel o alto-relevo, bem
como garantir a invisibilidade da amostragem.

As amostras foram recolhidas e imediatamente seladas
em papel de aluminio para minimizar a exposi¢do a luz de
faces ndo expostas, para ndo interferir com as medidas de
luminescéncia a efectuar em laboratério.

Estas amostras para andlise quimica e mineral6gica
foram moidas em almofariz de dgata e reduzidas a po.

A composi¢do mineraldgica foi obtida por difraccio
de raios-X (DRX) na amostra total que foi preparada como

Figura 5. Amostragem ao corpo ceramico na parte de trds do
alto-relevo correspondente a Figura 2c. Amostragem micro-
invasiva e ndo visivel na exposi¢cdo do alto-relevo (amostra
#247).
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Tabela 1
Associagdes mineraldgicas das amostras estudadas dos altos-relevos miniaturais

Alto-relevo Amostra Associagdo mineraldgica

Séo Francisco #243 Quartzo > Feldspatos-K > Filossilicatos > Plagioclases > Anatase

Beijo de Judas #245 Quartzo > Feldspatos K > Calcite > Plagioclases > Filossilicatos > Anatase
Coroacdo de Espinhos #247 Quartzo > Feldspatos-K > Calcite > Plagioclases > Filossilicatos > Anatase

agregado ndo orientado, utilizando um difractémetro
Philips Pro Analytical com radiagdo CuKa, a 45 e 40 mA,
com 1° 26/min de 2° a 70° 26.

As anélises quimicas da amostra total foram realizadas
pelo método instrumental de andlise por activacdo com
neutrdes térmicos (AAN), usando o Reactor Portugués
de Investigagdo (RPI, CTN, Sacavém) como fonte de
neutroes.

As amostras de p6s foram secas e pesadas e ~200
mg foram embalados e fechados dentro de frascos de
polietileno de alta densidade e irradiados durante 6 horas
no RPI, com fluxo térmico de 3,96x102? n cm™2 s},
CIDEPi/CIDth =1,03 %, ® /@, =29,77. Dois padrdes (GSD9,
GSS4) foram irradiados numa geometria idéntica para
calibracdo. A amostra e os padrdes foram ent@o analisados
por espectrometria gama de alta resolucdo. Detalhes
do método encontram-se em Dias e Prudéncio [5]. Este
método de andlise baseia-se na medicdo de taxas de
contagem de nuclidos radioactivos que sdo produzidos
a partir dos elementos quimicos, através de reacgdes
nucleares apropriadas promovidas pelo bombardeamento
da amostra com um feixe de neutrdes. O decaimento
desses radionuclidos € medido num espectrémetro
de radiagdo gama, constituido por um detector de
germanio hiperpuro associado a um pré-amplificador, um
amplificador e um analisador multicanal, onde o nimero
de decaimentos de cada radionuclido é proporcional a

concentragdo do “elemento-mae” na amostra. Este método
é comparativo, ou seja utilizam-se padrdes internacionais
de referéncia, obtendo-se de uma forma precisa e exacta a
concentragdo de uma gama vasta de elementos quimicos,
nomeadamente elementos traco, que sdos os melhores
indicadores geoquimicos. No caso das amostras em estudo
os elementos determinados foram: Na, K, Ca, Fe, Sc, Cr,
Co, Zn, Ga, As, Br, Rb, Zr, Sb, Cs, Ba, La, Ce, Nd, Sm,
Eu, Tb, Yb, Lu, Hf, Ta, W, Th, U.

Refira-se ainda que este método foi muito ttil, quer
para o estabelecimento do perfil geoquimico das amostras,
quer para obter as concentracdes de radionuclidos nos
ambientes de deposi¢do das amostras. Destaca-se em
particular os teores de K, Th e U fundamentais para a
datag@o por luminescéncia.

A datacdio por luminescéncia
relacionamento:

Idade = Dose Absorvida (D) / Taxa de Dose (b)

baseia-se no

O protocolo laboratorial das amostras para
luminescéncia incluiu a limpeza dos grdos por ataques
acidos (HCl a 10 % e HF a 10 %) seguidos de lavagem,
e posterior separacdo granulométrica (por deposi¢do
segundo a lei de Stokes) da fraccdo enriquecida em
quartzo de dimensdo 11-30 um. As medi¢des foram
efectuadas num aparelho Risg, primeiro com um teste
inicial para comparar os diferentes possiveis sinais

[
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Figura 6. Difractograma da amostra #243 com
os principais minerais identificados por DRX.
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Figura 7. Difractograma da amostra #245
com os principais minerais identificados por
DRX.
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Figura 8. Difractograma da amostra #247 com
0s principais minerais identificados por DRX.
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(IRSL, OSL, TSL), e posteriormente com o protocolo
“Single Aliquot Regenerative” (SAR). As estimativas
da taxa de dose foram avaliadas com base em medicdes
de Espectrometria Gama do Campo com detetor Nal 3”
X 3” em diferentes locais dentro do museu, e por AAN
no material das amostras em laboratério. Uma descri¢do
mais detalhada sobre métodos de preparacdo e medigdo
pode ser encontrada em Burbidge ef al. [6-7].

Tendo como varidveis as concentra¢des obtidas para
elementos quimicos seleccionados (pouco alteraveis
nos processos de manufactura, cozedura, uso e poés-
deposicionais), foram utilizados métodos de anélise
estatistica, nomeadamente graficos binarios de razdes
entre elementos traco. O tratamento estatistico foi
efectuado recorrendo-se ao programa Statistica [8].
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Resultados e discussao

As trés amostras estudadas apresentam diferentes
associagdes mineralogicas (Tabela 1) e os respectivos
difractogramas com principais minerais identificados por
DRX encontram-se nas Figuras 6, 7 e 8. Sera importante
realcar que a amostra #243 destaca-se pela auséncia de
calcite, enquanto as outras duas (#245 e #247) apresentam
0 mesmo tipo de associagdo mineraldgica, predominando
o quartzo associado a feldspatos potassicos, calcite,
plagidclases, filossilicatos e anatase. Nestas duas amostras
e do ponto de vista mineraldgico, serd de realcar a
presenca de filossilicatos, particularmente micas, ¢ a
auséncia de fases de alta temperatura da calcite. Deste
modo, e para as tr€s amostras, aponta-se temperaturas de

Conservar Patrimdnio 20 (2014)



Estudo quimico e mineralégico e datagdo por luminescéncia de altos-relevos miniaturais em terracota

270

v #2043

220

Zr

210
200

190

-
170 ‘

160

#243 #245 # 247

Figura 9. Concentragdo (ug/g) do elemento quimico Zr nas trés
amostras estudadas. Destaca-se o maior teor de Zr na amostra
#243.

cozedura inferiores a 800 °C, podendo mesmo ter sido
muito mais baixas.

Apés uma andlise detalhada da concentracdo dos
elementos quimicos obtidos por AAN, verificou-se que
alguns elementos tais como o Co, o As, o Sb, etc., ndo
deveriam ser contemplados no estudo, pois estariam
associados aos materiais do revestimento policromo
das pecas dos altos-relevos, pelo que contaminaram a
composicio da pasta ceramica inicial. Verificou-se assim,
que as terras raras constituiram os melhores elementos
trago para diferenciar as amostras, embora a amostra #243
se destaque também noutros elementos, apresentando
maiores teores de zircoénio por exemplo (Figura 9). Esta
amostra apresenta também maiores anomalias de cério e
eur6pio, tendo mesmo uma anomalia positiva do eurépio
muito acentuada, contrariamente a anomalia negativa
do eurépio que as duas outras amostras #245 e #247
evidenciam (Figuras 10 e 11), bem como um somatdrio
de terras raras mais elevado (Figura 12). Realca-se que

20

~ ®©o

#243
-@- #245
- # 247

LaN CeN NdN SmN EuN TbN YbN LuN

Figura 11. Padrdes das terras raras (normalizadas aos condritos)
para as 3 amostras estudadas. Realca-se a anomalia positiva da
amostra #243 e os padrdes similares das amostras #245 e #247.
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Figura 10. Grafico bindrio da anomalia do eurdpio versus a
anomalia do cério para as 3 amostras estudadas. Destacam-se as
anomalias mais elevadas de Ce e Eu (anomalia positiva de Eu)
na amostra #243

as amostras #245 e #247 apresentam também um padrio
de terras raras muito similar (Figura 11) e anomalias
negativas de cério e eurdpio.

Os resultados de luminescéncia, ainda que provisérios,
sdo jaA muito promissores. Na Figura 13 apresenta-se
os resultados obtidos para a taxa de dose gama externa
calculada com base na espectrometria gama in situ. As
curvas obtidas em testes iniciais com diferentes condi¢des
de estimulagdo encontram-se na Figura 14. O sinal
mais elevado das amostras foi o de OSL, com o qual se
determinou a dose absorvida. Apresenta-se, na Tabela
2, estimativas preliminares obtidas para a datacdo por
luminescéncia destas trés pegas de alto-relevo miniaturais,
obtidas com as medidas no laboratério com o protocolo
OSL medido no quartzo (célculo da dose absorvida), com
o de AAN (K, Th e U) (céalculo da taxa de dose nos altos-
relevos), e com o de espectrometria gama no museu (taxa
de dose do ambiente onde estavam os altos-relevos no
museu).

200

195 -+

190 -+

185

180 A

175 -+

170 -+

165 T T T
243 245 247

Figura 12. Somatdrio das terras raras para as 3 amostras
estudadas. Destaca-se novamente a amostra #243 das
restantes.
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Tabela 2

Datacdo por Luminescéncia para os trés altos-relevos

S. Francisco Beijo de Judas Coroagdo de Espinhos
#22(5 #247
Datacdo Preliminar (AD) 1772 1796 1788
Interpretagdo Segunda metade do século XVIII

Conclusoes

Dados os resultados mineralégicos e quimicos obtidos
para as pastas cerAmicas dos trés altos-relevos, pode
destacar-se que a mistura de argila empregue no corpo
cerdmico da peca figurativa da amostra #243 difere da
usada nas outras duas amostras de altos-relevos. Na
amostra #243, nem a calcite nem elevados teores de terras
raras (especialmente as leves) foram detectados, mas uma
anomalia positiva do eurdpio, bem como elevados teores
de Zr foram encontrados.

As amostras #245 e #247 tém composi¢des
mineraldgicas e quimicas similares. Os teores mais
elevados de terras raras (especialmente as leves e
médias), juntamente com a anomalia positiva do eur6pio
encontrados para a amostra #243, ndo poderdo dever-se
a presenca de plagioclase e/ou calcite ou fases minerais
de alta temperatura associadas, pois ndo foram detectados
nesta amostra; pelo que muito provavelmente a micro-
amostra recolhida inclui minerais pesados enriquecidos
nestes elementos quimicos, como por exemplo monazite.
Este estudo composicional permitiu distinguir os trés altos-
relevos miniaturais analisados, apontando para o recurso
a dois tipos de matérias-primas: argilas carbonatadas
para as amostras #245 e #247 e nio carbonatadas para a
#243. Para todas as amostras, aponta-se temperaturas de
cozedura baixas.
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Figura 13. Taxa de dose gama medida com detector Nal 3” x 3”
em diferentes locais dentro do Museu Nacional de Arte Antiga.
Diamantes azuis: locais do MNAA indicados como construgido
original e mais antiga. Quadrados vermelhos: locais do MNAA
indicados como constru¢do mais moderna.
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Pela sua coeréncia, os resultados similares das
amostras #245 e #247 reforcam a ideia do ciclo da Paixdo
de Cristo, pelo menos, ter sido produzido na mesma
altura e pelo mesmo barrista, com base num projecto
iconografico perfeitamente delineado.

Embora os resultados sugiram o recurso a diferentes
matérias-primas para os dois conjuntos (ciclo da Vida de
Sdo Francisco e ciclo da Paixdo de Cristo), devera ter-se
em consideracdo na interpretagdo que, no primeiro caso, a
amostra foi recolhida numa peca figurativa do alto-relevo,
enquanto nos outros dois casos foram recolhidas na base
de suporte dos altos-relevos. Deste modo, para melhor
esclarecer esta fonte diversa, dever-se-iam amostrar
também figuras do alto-relevo do ciclo da Paixdo de
Cristo, pois ndo se sabe até que ponto poderdo ter sido
usadas diferentes matérias-primas para a base do suporte
e para as pegas figurativas que constituem estes altos-
relevos.

Para a datacdo dos trés altos-relevos analisados, os
resultados de luminescéncia apontam para a segunda
metade do século XVIII. Procurando conjugar as datas
que fornecem os célculos com os dados histdricos
conhecidos, verifica-se que o enquadramento histérico
proposto tem toda a legitimidade atendendo a algumas
datas especialmente relevantes:

O ano de 1736, correspondente a fundagdo do Convento
da Boa Morte em Lisboa, constitui objectivamente um
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Figura 14. Exemplos de sinais de luminescéncia estimulada
opticamente e termicamente (IRSL, OSL, TSL) do teste inicial,
em resposta a 4 Gy de radiag@o .
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terminus post quem, ja que a criagdo de um ciclo narrativo
sobre a Paixdo de Cristo tendo pertencido aquele cendbio
ndo faria sentido antes.

Dado que tanto a igreja como as dependéncias
do Convento de Sdo Francisco da Cidade de Lisboa
arderam como consequéncia directa do terramoto de 1 de
Novembro de 1755, em que tudo se perdeu [9], entende-
se que o ano de 1755 e os imediatamente posteriores
representam outros limites temporais a considerar para a
feitoria dos episddios da Vida de Sdo Francisco.

Obviamente que a “Reforma geral eclesiastica”
empreendida pelo Ministro e Secretirio de Estado,
Joaquim Anténio de Aguiar, pelo Decreto de 30 de Maio
de 1834, e a consequente reafectacdo dos dois ciclos
noutros edificios, constituem por sua vez o terminus ante
quem das obras em estudo.

O periodo que sugere as andlises também estd em
consonincia com o estilo Rococd entdo vigente em
Portugal nos dois altimos tercos do século XVIII, e mais
especialmente em obras méveis, com o caricter intimista
proprio de pecas de interior, a forte teatralizagdo dada
aqui as varias cenas numa escala miniatural, a criacdo
de pequenos universos fantasiosos sem por isso se ter
renunciado a um realismo exacerbado das matérias.

Este estudo interdisciplinar contribuiu sem ddvida
para a reconstrucdo material e histérica da producdo
dos altos-relevos do Museu Nacional de Arte Antiga,
justificando o alargamento desta abordagem metodolégica
a pecas e problemas similares.
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