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Resumo

Este trabalho teve como principal objetivo o estudo de duas pecas téxteis compodsitas do Museu
Diocesano de Santarém, incluindo o seu contexto histérico, o estado de conservacdo e a carac-
terizacdo dos elementos que as constituem, ajudando na sua datacdo. Ambas, pertencentes ao
espolio do Primeiro Bispo de Damao (1840-1900), foram selecionadas pelo interesse histérico e ori-
ginalidade, e pelo caso de estudo que representam ao nivel material, técnico e decorativo. As duas
pecas sao também consideradas um bom exemplo das probleméticas associadas a conservacdo
de téxteis liturgicos. O diagnostico foi aprofundado mediante microscopia ética, espectroscopia
de infravermelho com transformada de Fourier, fluorescéncia de raios X por energia dispersiva e
espectroscopia de Raman. Estas técnicas permitiram a identificacdo das fibras, ligante, metais e
pigmentos, confirmando que as pecas datam de finais do século XIX. Entre as principais formas de
degradacdo destacam-se: deformacdes estruturais, sujidade e perda de material, tanto nas areas
com tecido, como com bordado metélico e camada pictoérica.

Diagnosis of two textile pieces from Santarém Diocesan Museum:

a multi-analytical approach

Abstract

The present work aim was to study two composite textile pieces from Santarém Diocesan Museum,
including their historic context, their conservation condition and the characterization of their
constituent parts, which established the date of production. Both pieces belonged to the First
Bishop of Daman (1840-1900) and were selected for their historic interest and originality, and
for representing a case study in terms of materials, techniques and decoration. They are also a
good example of the conservation problems that can occur in liturgical textiles. The diagnosis was
extended using optical microscopy, Fourier transform infrared spectroscopy, energy dispersive
X-ray fluorescence and Raman spectroscopy. These techniques allowed the identification of the
fibres, binder, metals and pigments, confirming that the pieces date back to the late nineteenth
century. Among the main forms of degradation, it was observed: structural deformations, dirt and
material losses, not only in areas with fabric but also with metallic embroidery and painted layers.
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Introducao

Os dois panos, designados desta forma por ndo haver
um termo mais adequado nem se conhecer a sua real
funcdo, fazem parte da colecdo téxtil do Museu Diocesano
de Santarém (MDS). Originalmente terdo pertencido
ao Primeiro Bispo de Damao (India) e Arcebispo ad
honorem de Cranganor, Dom Anténio Pedro da Costa
(1840-1900), natural de Santarém, pela representacdo do
seu brasdo, no topo de cada pano [1]. Pensa-se que os
mandou fazer na india, durante a sua estadia em Damao,
em finais do século XIX, e que os trouxe consigo numa
das suas viagens a Portugal, ou que os possa ter enviado,
pois sabe-se que o fez com algumas pegas [1].

Ambos tém como principal material a seda e sdo
decorados com pintura a dleo e ornamentos metalicos.
Devido a sua semelhanca (estética e material), levam
a crer que formariam um conjunto. O pano que estd
em melhores condi¢des, Pano A (Figura 1), ja esteve
exposto no Mosteiro de Sao Vicente de Fora durante as
comemoracdes do “Encontro de Culturas — Oito Séculos
de Missionagdo Portuguesa”, entre julho e dezembro de
1994 [1-3]. O pano em piores condi¢gdes, Pano B (Figura
1), foi apenas descoberto em 2006 e encontrava-se
pregado no interior de um sacrério, estando a ser utilizado
como véu de sacrario [3].

A funcio original para a qual foram concebidos suscita
bastante curiosidade e sdo consideradas duas hipdteses
tendo em conta o seu formato € o tema decorativo,
relacionado com a Eucaristia. Uma delas é a possibilidade
de terem sido concebidos originalmente para serem
utilizados como dois véus de sacrario (conopeus), e a
outra hipétese consiste na sua utilizagdo como um véu
de pixide. Verificou-se a existéncia de véus de pixide
compostos por quatro partes/lados de formato semelhante
ao dos panos em estudo, indicando que poderdo faltar
mais duas partes, possivelmente perdidas ou mesmo sem

conterem qualquer decoragdo. No entanto, hé indicios de
que mais tarde ambas as pecas possam ter sido alvo de um
reaproveitamento.

Os panos, de orientagdo vertical e formato trapezoidal,
com cantos superiores recortados e dimensdes idénticas,
sdo compostos por um tecido base, uma entretela e um
forro. Ambos s@o rematados inferiormente por uma
franja dourada (com cairel e canutilhos) e decorados
similarmente com elementos metalicos dourados de
vérias tipologias que se encontram na parte da frente.
No topo observam-se as armas de f¢ de Dom Ant6nio
Pedro da Costa, onde o brasdo com uma coroa, uma mitra
e um béaculo, tendo a volta um galero com 10 borlas de
cada lado, assim como a cruz arquiepiscopal (dupla),
confirmam a pertenca a um arcebispo.

A decoragao pintada, de localizag@o idéntica nos dois
panos, ¢ diferente, mas remete para o mesmo tema - a
Eucaristia. Na cartela (topo) do Pano A, est4 representada
a cruz de Cristo e uma espiga, que lembra o corpo de
Cristo e o seu sacrificio; um torredo, que pode remeter
para o facto de naquela época a Diocese de Damio ser
gerida pelo Padroado Real Portugués [4]; e ainda seis
costelas, muito provavelmente devido ao sobrenome do
Bispo, isto porque o nome Costa remetia para a ideia de
costela [5]. Esta é a representacdo mais comum de se
encontrar no brasido de D. Anténio Pedro da Costa, sendo
possivel confirmar com a Figura 2. No centro do Pano A,
novamente a alusio ao corpo e sangue de Cristo através de
uma cruz transversalmente colocada sobre uma parreira e
duas espigas. Relativamente ao Pano B, na cartela pode-
se observar um cacho de uvas e parras, a semelhanca da
decoracdo com os elementos metalicos, que representam
o vinho, aludindo para o sangue de Cristo [6]. Ao centro
do Pano B encontra-se um calice com hdstia raiada,
espigas e pampanos, e ainda pintadas as siglas JHS (um
cristograma do cristianismo ocidental, por vezes também

Figura 1. Panos selecionados para este trabalho. Os Panos A e B, ambos antes da intervengdo (frente e verso).
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T T: AOQM
D. ANTONIO PEDRO DA COSTA,
POR GRAQA DE DEUS E MERCE DA SANTA S APOSTOLICA, PRIMEIRO BISPO
DE DAMAO, ARCEBISPO 4D HONOREJ DE CRANGANOR. NAS INDIAS
ORIENTAES, DO REAL PADROADO PORTUGUEZ, DO CONSELHO
DE S. MAGESTADE FIDELISSIMA EL-REI DE
PORTUGAL. ETC.
A0S QUE ESTA NOSSA PASTORAL VIREM, SAUDE E BE.\'(;XU EM
JESUS CHRISTO NOSSO SENHOR.

e

Nunc dimittis servum tuum Domine.
Acorr mens amados filhos em Jesus Chrisfo. exclamava o Santo velho Simei

Figura 2. Pormenor de um documento oficial do Primeiro Bispo
de Damao com a representag@o do seu brasao.

aparecendo como IHS), do latim Jesus Hominem Salvator,
significando em portugués Jesus Salvador dos Homens

[7].

Materiais e Métodos

Diagnéstico: a observagdo a olho nu, coadjuvada
por uma lupa binocular e uma lupa conta-fios permitiu
caracterizar as técnicas de tecelagem, assim como
identificar as diversas formas de degradag¢do em ambos os
panos.

Microscopia 6tica (MO): os cortes longitudinais
e transversais das varias fibras, estes ultimos obtidos
utilizando-se um micrétomo (Leica, modelo RM 2155),
foram observados com o microscopio Optico (Zeiss,
modelo Axioplan), possibilitando a sua identificacdo
morfolégica.

Micro-espectroscopia ~ de  infravermelho  por
transformada de Fourier (FTIR): para a utilizagdo desta
técnica recorreu-se ao espectrémetro de infravermelho
acoplado a um microscépio Contiupm (Spectra-Tech,
modelo Nicolet Nexus), de forma a identificar o ligante
dos pigmentos e também auxiliar na caracterizagcdo das
fibras.

Micro-espectrometria de fluorescéncia de raios-X
dispersiva de energia (EDXRF): neste caso utilizou-se
um espectrémetro portatil, equipado com uma ampola
de molibdénio (Bruker, modelo ArtTAX), para a
identificacdo das ligas metélicas e também do material
pictdrico.

Micro-espectroscopia de Raman (Raman): o recurso a
um espectrometro de Raman (Horiba Jobin Yvon, modelo
LabRam 300), equipado com um microscépio (Leica,
modelo DM), tornou possivel o estudo mais detalhado dos
diferentes pigmentos.
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Resultados e Discussao

A observagdo das pegas permitiu verificar que o tecido
base € um cetim, a entretela um tafetid e que o forro tem
uma tecelagem derivada da sarja.

Em geral, os panos apresentam um estado de
conservagdo entre o razoavel e o mau, com maiores
evidéncias de degradacdo no Pano B que no Pano A. Uma
avaliagdo pormenorizada permitiu observar diferentes
formas de degradag@o nas pecas, tais como:

e Sujidade  superficial, sobretudo na forma
de particulado sé6lido, e sujidade aderente,
essencialmente na forma de manchas de ferrugem e
de humidade, potenciadas pela exposi¢ao dos panos
a condi¢des inadequadas, a agentes externos, como
a 4gua, e ao uso de pregos para a sua fixacdo, ndo
descurando o incorreto manuseamento.

o Alteragdo cromatica do tecido, tornando-se mais
amarelecido pela acdo da luz, devido a degradacgdo
fotoquimica das fibras, que, no caso da seda, se
traduz na oxidacdo dos aminoicidos e causa a
formacdo de grupos cromdforos [8]. Este tipo de
degradacdo intensifica-se caso haja sujidade ou em
situagdes de humidade relativa (HR) e temperatura
(T) incorretas.

e Perda de material téxtil, na forma de abrasio,
lacunas e laceragdes, em particular no perimetro das
pecas, nas areas de pintura e forros. O uso das pecas
e a sua fixacdo inadequada com pregos ditou a maior
parte das perdas. Contudo, sendo higroscopicas,
as fibras reagem as oscilagcdes de HR e T de modo
diferenciado dos elementos metélicos e da pintura,
o que pode também conduzir a zonas de rutura [8].

o Deformacdes estruturais, como enrugamentos
e vincos (frente e verso), devido a um
acondicionamento deficiente, ao seu uso, mas
também possivelmente ao contacto direto com
a entretela e, consequentemente, com O avesso
irregular do bordado.

e Perda de elementos do bordado, sobretudo de
lantejoulas e canutilhos, como consequéncia do
seu uso, que provocou a quebra dos fios de fixagdo.
Destaca-se ainda a lacuna de quase metade dos
canutilhos da franja do Pano B.

o Ligeira oxidacdo dos elementos metilicos em
ambas as franjas, mais evidenciada no Pano B,
provavelmente devido a poluentes/contaminantes.

o Destacamento e perda de camada pictérica que
dificulta a leitura decorativa na frente dos panos. A
semelhanca da perda de material téxtil, coincidente
em grande parte com esta degradagao, as flutuagdes
de HR e T levam a contragdo e distensdo das fibras,
originando o destacamento da camada pictérica [8].

Com a avaliacdo das formas de degradagcdo em cada
pano conclui-se que o Pano B se encontra em pior estado
de conservagdo que o Pano A, apresentando mais danos,
tanto na parte da frente como no verso. Na frente do Pano
A sdo mais evidentes laceragdes, aberturas e perfuragdes,
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Figura 3. a) Corte longitudinal da teia do cetim (do Pano B),
ampliagdo 10X, luz polarizada transmitida, filtro 4; b) corte
transversal da teia do cetim (do Pano B), ampliagdo 20X, luz
normal transmitida, filtro 1. Fibra identificada como seda.

assim como perda de elementos do bordado, deformagdes
estruturais, e destacamento e perda de camada pictdrica.
No verso do Pano A os danos mais significativos sdo
lacunas, manchas de sujidade aderente e deformacdes
estruturais. Quanto a parte da frente do Pano B as
formas de degradacdo mais notdrias consistem na perda
de material téxtil, laceragdes, aberturas e perfuracdes,
bem como perda de elementos do bordado, deformagdes
estruturais e elementos metalicos em destacamento. No
verso do Pano B as lacunas, as manchas de humidade e
ferrugem, as manchas de sujidade aderente, as laceracdes,
aberturas e perfuragdes, e as deformagdes estruturais,
correspondem aos principais danos observados.

A microscopia dtica permitiu identificar o tecido base
(Figuras 3 e 4) como sendo de seda (teias) e algoddo
(tramas); a entretela (Figura 5) de uma fibra celulésica da
familia do rami ou cdnhamo; e o forro (Figura 6) como
uma fibra artificial derivada da celulose, possivelmente
acetato de celulose. Uma vez que a producdo do acetato
de celulose apenas comecou por volta de 1920 [9] o
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Figura 4. a) Corte longitudinal da trama do cetim (do Pano
B), ampliacdo 10X, luz polarizada transmitida, filtro 4; b) corte
transversal da trama do cetim (do Pano B), ampliacdo 20X, luz
normal transmitida, filtro 1. Fibra identificada como algodao.

forro deverd ser posterior, enquanto as outras fibras se
mantém dentro da datagdo inicial (finais do século XIX).
Identificou-se ainda o fio de unifo dos canutilhos ao cairel
como algodio; a alma dos fios laminados como seda; e
os fios de fixacdo dos restantes elementos metalicos
do bordado, também como seda. Através das analises
de FTIR detetou-se o ligante como dleo e conseguiu-se
confirmar que tanto a entretela como o forro sdo fibras
celulésicas.

Utilizando o EDXRF identificaram-se as ligas usa-
das na decoragdo metalica, concluindo-se que se pode-
ra dividir ambas as pecas em duas partes: parte inferior
(correspondendo a franja e ao seu cairel), constituida por
uma liga de cobre e zinco (Cu/Zn); e a parte superior (que
corresponde aos restantes elementos metalicos existentes
nos dois panos), composta por uma liga metélica de prata
e cobre (Ag/Cu) com banho de ouro e cobre (Au/Cu) ou
apenas ouro (Au). Ndo é de excluir que a franja e o cairel
sejam posteriores ao final do século XIX por se tratar de
uma liga diferente da utilizada nos elementos metalicos da

Conservar Patrimonio 23 (2016)
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0

Figura 5. a) Corte longitudinal do forro (do Pano A), ampliagido
10%, luz polarizada transmitida, filtro 4; b) corte transversal
do forro (do Pano A), ampliagdo 20X, luz normal transmitida,
filtro 1. Fibra identificada como artificial, derivada da celulose,
possivelmente acetato de celulose.

parte superior dos panos. Através da utilizagdo do EDXRF
foi ainda possivel caracterizar os constituintes de algumas
cores da pintura propondo-se a presenca dos seguintes
pigmentos para cada cor: branco de zinco (Figura 7), ama-
relo de cromio (Figura 8), azul-esverdeado de cobalto e
crémio (Figura 9), e a cor roxa que se encontra associada
ao pigmento violeta de cobalto (Figura 10) devido a pre-
senga de cobalto e de arsénio. Esta informacdo foi com-
plementada pelas analises de Raman, as quais permitiram
identificar de forma mais precisa os pigmentos: amarelo
de créomio (PbCrO,), azul da prassia (Fe,[Fe(CN)],) e
violeta de cobalto (Co,(AsO,),), observando-se os espec-
tros dos mesmos nas Figuras 8, 9 e 10 respetivamente.

Na literatura, o espectro de Raman do violeta de
cobalto tem bandas caracteristicas a 204 cm”' (As-O),
351cm™ (As-0), 375 cm! (As-0), 420 cm! (As-0), 508cm
' (As-0), 738 cm! (As-0), 837 cm™! (As-O) e a 865 cm'!
(As-O) [10]. Neste caso apenas foi possivel identificar
dois picos a 853 cm! e a 900 cm’!, que apresentam
desvios bastante significativos em relacdo aos valores

Conservar Patrimdnio 23 (2016)

Figura 6. a) Corte longitudinal da entretela (do Pano B),
ampliacdo 10X, luz polarizada transmitida, filtro 4; b) corte
transversal da entretela do (Pano B), ampliacio 20x%, luz
normal transmitida, filtro 1. Fibra identificada como celulésica,
possivelmente da familia do rami ou cdnhamo.

padrdo, possivelmente devido a matriz em que o pigmento
se encontra inserido (ndo é um pigmento puro), o que
pode levar a distor¢des na sua estrutura [11]. Contudo, os
picos identificados podem-se considerar representativos
do violeta de cobalto. Dado que este pigmento s6 foi
descoberto em 1859 [12], os panos deverdo ser com
certeza de uma data posterior.

Consideracoes finais

O estudo realizado permitiu considerar duas hipéteses
para a fungdo original dos panos: véus de sacrario
(conopeus) ou véu de pixide. Esta dltima é a mais
provavel, no entanto, poderdo estar em falta pelo menos
mais dois elementos semelhantes.

Através do diagnostico foi possivel concluir que
ambos se encontram num razodvel/mau estado de
conservacao, sendo que o Pano B est4d em piores condicdes

comparativamente com o Pano A, tanto na parte da frente
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Figura 7. Espectro de EDXRF de uma area de pintura com cor branca (do Pano B) observando-se o pigmento branco de zinco (ZnO).
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Figura 8. a) Espectro de EDXRF de uma area de pintura com cor amarela (do Pano B) observando-se amarelo de crémio. b) Espectro
de Raman obtido in situ, correspondendo ao pigmento amarelo (do Pano B), identificado como amarelo de crémio (PbCrO,), A = 633

nm, 17 mW.
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Figura 9. a) Espectro de EDXRF de uma area de pintura com cor azul-esverdeado (do Pano B) observando-se cobalto e crémio. b)
Espectro de Raman obtido in situ, correspondendo ao pigmento azul-esverdeado (do Pano B), identificado como uma mistura de azul
da prussia (Fe,[Fe(CN),],) e amarelo de cromio, A = 633 nm, 17 mW.

como no verso. As principais formas de degradacdo
observadas, em termos gerais para os dois panos, foram
sujidade superficial, deformagdes estruturais, laceracdes,
perda de elementos do bordado e lacunas. Com o recurso
a diferentes técnicas de métodos de exame e analise,
tais como MO, FTIR, EDXRF e Raman foi possivel
a identificacdo dos materiais constituintes de ambas
as pecas, que ajudaram a corroborar a datagdo que
inicialmente se pensava. Pode-se assim concluir que ha
uma forte probabilidade dos dois panos serem datados de
finais do século XIX.

Embora este caso de estudo incida sobre duas pecas
liturgicas da colecdo do MDS, espera-se que a metodologia
utilizada no diagnéstico e as andlises realizadas possam
servir de base ao estudo de outras pecas semelhantes.
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