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Resumo

Este artigo propde a investigagcao do complexo fendmeno da cor no meio arquiteténico, a partir
da apresentacao de uma metodologia especifica, baseada na investigagao histérico-documental
e técnico-arquitetonica desenvolvida para o caso particular de seis monumentos religiosos do
Centro Histérico de Sao Cristévao, em Sergipe — Brasil. A implementacgao desse tipo de pesquisa
torna-se relevante devido ao fato de a cor estar inserida na fisionomia espacial como fator cultu-
ral, relacionado com questodes historicas de associagdes simbdlicas, ainda que, em funcdo da sua
heterogeneidade, seja passivel de alteragdes constantes em seu aspecto. Assim, a documentacdo
torna-se importante ferramenta para organizacéo e registro da memoria cromatica remanes-
cente, salvaguardando-a, ao mesmo tempo em que pode auxiliar trabalhos de restauracdo que
porventura venham a ocorrer.

Methodological process for chromatic reading

of traditional architectural elements

Abstract

This article proposes to research the complex phenomenon of color in an architectural environment
from the presentation of a specific methodology, based on historical-document research and tech-
nical-architectural developed for the particular case of six religious monuments of the Historical
Center of Sdo Cristévao, in Sergipe - Brazil. The implementation of this type of research becomes
relevant due to the fact the color is inserted in the space physiognomy as a cultural factor, related
to historical issues of symbolic associations, although, due to its heterogeneity, is subject to
constant changes in their appearance. Therefore, the documentation becomes an important tool
for organization and registration of renascent color memory, safeguarding it at the same time can
help restoration work that may occur.

Palavras-chave
Cor
Documentacgao
Prospeccao
Mensuracao
Microscopia
Registro

Keywords
Color
Documentation
Prospection
Measurement
Microscopy
Survey

ISSN 2182-9942

Conservar Patriménio 23 (2016) 141-154 | doi:10.14568/cp2015030

ARP - Associacao Profissional de Conservadores-Restauradores de Portugal
http://revista.arp.org.pt


mailto:dearomao@yahoo.com.br
http://dx.doi.org/10.14568/cp2015030
http://revista.arp.org.pt

Andrea Costa Romao Silva

Introducao

A cor ¢ um fendmeno primordial e onipresente,
capaz de imprimir significado a fisionomia espacial,
seja ela pertencente ao ambiente natural ou construido.
Como resultado, produz, juntamente com o espago e
forma, uma unidade visual ordenada de imagens, fruto
da interag@o entre as condicdes bioldgicas, geoldgicas e
climaticas, materiais de construgdo, tradi¢des culturais e o
trabalho humano de determinada localidade [1]. Por estar
associada a essa conformacgdo espacial, insere-se como
fator absolutamente cultural.

Partindo desse pressuposto e de que a arquitetura €
uma das expressdes fisicas deste artefato cultural [2],
ndo temos como dissocia-la da cor, por essa ultima ser
caracteristica marcante de comunicacdo arquitetdnica na
formacdo da imagem urbana.

Mais especificamente, quando se trata da abordagem
cromatica de elementos arquitetdnicos tradicionais,
a natureza cultural do fendmeno estd inteiramente
relacionada a sua significacio estético-visual, proveniente
da constru¢do de uma linguagem tipicamente simbdlica
que o cerca. Porém, tal linguagem constitui vinculo
continuamente construido e modificado ao longo do
tempo pelas civilizacdes e que se reflete, diretamente,
na forma de percep¢do da cor arquitetdnica. Ou seja,
os valores de cromaticidade sdo evolutivos no tempo e
no espaco e tendem a suscetiveis mudangas, de acordo

com o modo de pensar de determinada sociedade em
determinada época.

Constata-se, portanto, que mesmo quando usada
simbolicamente na arquitetura, a cor ndo deixa de
ser temporal, o que gera eterno confronto perante tal
dicotomia: ao mesmo tempo que €& essencialmente
dindmica — de natureza efémera, pelo processo natural de
renovagao pictérica — é também simbodlica — pelos valores
de identidade construidos no processo de significacido
espacial.

Vale salientar que os proprios valores de identidade
sdo evolutivos, suscetiveis a mudangas no tempo, ja
que cada época possuiu uma cultura arquitetdnica a
qual correspondeu uma especifica cultura cromatica,
ainda que a sua auséncia possa conduzir a negligéncia,
descontinuidade de suas referéncias, e ser passivel, até
mesmo, da destruicio do patrimdnio urbano [3].

Nessa conjuntura, a documentagdo passa a ser
importante ferramenta de registro, caracterizacdo e
estudo do organismo cromético, a partir do momento
em que salvaguarda multiplas memdrias auténticas
de cor, fruto de distintos momentos de intervengdo
histérica, que definem a identidade arquitetdnica e,
consequentemente, urbana de determinado lugar em
determinada época.

Metodologicamente, o procedimento para a
documentacdo deve ser o mais rigoroso possivel,
recorrendo a informagdes e dados objetivos e

Figura 1. Vista aérea de S@o Cristévdo, com destaque para os monumentos religiosos. Adaptado de Marcel Nawer, 2006.
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demonstraveis, especialmente aqueles obtidos das provas
materiais dos antigos revestimentos e acabamentos
subsistentes, por serem mais seguros e eficazes no estudo
[3].

Para este presente artigo, apresenta-se O processo
metodolégico desenvolvido para a dissertagio de
Mestrado em Conservacdo e Restauro pela Universidade
Federal da Bahia que trata da leitura cromaética de
elementos arquitetdnicos tradicionais de seis monumentos
religiosos considerados agentes modeladores do nidcleo
urbano da cidade colonial histérica de Sdo Cristovao, no
Estado de Sergipe — Brasil [4].

Tais monumentos sdo agentes a partir do momento
em que os modos de ocupacdo territorial e assentamentos
implantados em Sdo Cristévdo guardam, ainda da fase
colonial, a ordenag¢do de um tragado urbano fortemente
marcado pelo conjunto monumental de constru¢des
religiosas, que interferiram, decisivamente, na ordenacio
da cidade. Um primeiro exemplo é a Igreja Matriz de
Nossa Senhora da Vitéria, criada com esta categoria
em 1608, que consolidou a marcha inicial da cidade. A
Santa Casa de Misericérdia, cuja capela ja existia no
ano de 1627, juntamente com a ordem franciscana, que
chegou a Sao Cristévao em 1657 e legaria a Sergipe o
mais expressivo conjunto arquitetdnico, abrangendo a
Igreja, o Convento e a Ordem Terceira de Sao Francisco,
conformaram o segundo grande eixo da composi¢cdo
urbana, hoje reconhecido como Patrimonio Mundial
pela UNESCO. Mais um importante eixo foi criado
com a chegada dos carmelitas, registrada ainda entre
1618 e 1619, que culminou com o inicio da constru¢do
do Conjunto do Carmo (também composto por Igreja,
Convento e Ordem Terceira), em fins desse mesmo século.
No mesmo periodo, sucedeu o langamento da pedra
fundamental da Igreja de Nossa Senhora do Amparo e,
em 1746, o inicio da construcdo pelos jesuitas da Igreja
de Nossa Senhora do Rosario dos Homens Pretos, em
prolongamentos que constituiram novos eixos de expansao
pelo nucleo histérico (Figura 1). Portanto, na morfologia
de redes priméarias de ordenacdo da malha urbana, as
igrejas constituem marcos de sua ocupagdo e, por essa
razdo, sdo importantes referéncias da imagem da cidade, o
que se reflete diretamente na linguagem cromaética de sua
arquitetura [4].

Vale frisar, ainda, que tais monumentos, pelo seu
referencial de valor para a histéria da nacdo brasileira,
fazem parte do rol de bens que, no contexto do projeto
de unidade nacional, estabelecido pelo Instituto do
Patrimonio Histérico e Artistico Nacional (IPHAN) —
organismo federal designado legalmente para identificar
e promover a protecdo dos bens culturais brasileiros —,
foram historicamente consagrados como patrimoénio da
nagao.

Como forma de exemplificar o procedimento
metodolégico adotado, foram selecionados, para este
artigo, alguns dos exemplares mais relevantes dentre o rol
de elementos arquitetdnicos analisados para cada uma das
igrejas.
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Leitura cromatica de elementos
arquitetonicos tradicionais

Tomando como referéncia a pesquisa supracitada,
a metodologia desenvolvida balizou-se no estudo
empreendido por José Aguiar, que consiste em cruzar
dados resultantes da investigagdo histérico-documental
aliada a investigac@o técnico-arquitetdnica (estratigrafica
e de amostragem), no intuito de analisi-las em conjunto
para obtengdo de um panorama tipolégico geral de
cromaticidade de monumentos [3].

Mais especificadamente, sdo trés os pardmetros cro-
maticos referenciais utilizados: i) o pardmetro histérico-
documental de a¢des empreendidas em elementos arqui-
tetdnicos, que contribuem para o entendimento quanto a
politicas de intervencdo dotadas de cromaticidade histo-
ricamente efetuadas; ii) o pardmetro técnico-arquitetonico
proveniente de vestigios subsistentes nas estruturas, tanto
no seu aspecto atual quanto nos estratos cromaticos, no
intuito de registrar dados relevantes do imével acerca do
ndmero e tipo de camadas cromaticas detectadas; iii) e,
por fim, o parAmetro de amostragem referente as carac-
teristicas dos pigmentos e/ou cargas e materiais cons-
tituintes nos estratos das pinturas, apreciadas através da
averiguacdo em laboratério de amostras crométicas, com
possivel identificacdo quantitativa e qualitativa das subs-
tancias encontradas [3].

Parametro historico-documental

No contexto do estudo cromdtico, a primeira fase
consiste no levantamento de fontes documentais,
tanto escritas quanto iconograficas, no intuito de obter
informagdes pertinentes acerca da histéria cromatica dos
edificios avaliados.

Como ndo hé fontes primarias relativas a esse tipo de
registro nas igrejas estudadas em Sdo Cristévao, a op¢do
foi consultar documentos histéricos produzidos pelo
IPHAN, na sua unidade em Sergipe, em funcdo da riqueza
de informacdes arquivisticas, além daquelas pertencentes
ao Arquivo Noronha Santos (ANS), sitiado no Rio
de Janeiro, responsavel pela guarda e preservacdo da
documentacdo de valor permanente produzida no ambito
da instituicdo.

Assim, foi possivel averiguar um apanhado de
informagdes armazenadas ao longo de anos de acdo da
institui¢do nos monumentos sancristovenses, o que de
fato sucedeu passados poucos anos apds a fundagdo
do 6rgdo, em 1937, pois, ja no inicio da década de 40,
cinco dos seis monumentos religiosos citados ja se
encontravam sob a protecdo do chamado tombamento,
que é o ato administrativo realizado pelo Poder Publico,
com o objetivo de preservar bens de valor histérico,
cultural, arquitetdnico, ambiental e afetivo para a
populacdo, impedindo que venham a ser destruidos ou
descaracterizados [5].

Dentre os tipos de documentos pesquisados, destacam-
se: relatorios de obras realizadas nos bens tombados,
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solicitagdo de autorizagdo para execucdo de novas obras,
correspondéncias minutadas entre técnicos e a diretoria
geral do 6rgdo, oficios, informacdes técnicas, pareceres,
vistorias, fotografias, projetos, relatérios e congéneres.

Para a Igreja Matriz Nossa Senhora da Vitéria, o
exemplo a ser apresentado trata-se de uma ilustracdo
obtida no ANS, datada de 1939, onde pode ser observada
a existéncia de elementos decorativos que se estendiam
por toda a parede e forro da nave. Mais tarde, a mudanga
de postura — arregimentada pelo bojo do movimento
modernista e o tombamento federal da igreja em 1943
— pode ter colaborado para a sua remogdo, pois em
fotografia de 1976 observa-se que a pintura parietal € lisa,
ressaltando-se apenas a barra no embasamento, que foi
objeto de estudo desta pesquisa (Figura 2).

No caso da Santa Casa de Misericérdia, constatou-se
caso bastante semelhante ao relatado para a Igreja Matriz,
pois em duas imagens (ndo datadas) do ANS observa-se
a existéncia de uma faixa no embasamento da parede da
nave da igreja (Figura 3).

No mesmo arquivo, encontrou-se relevante
documentacdo, escrita e iconogréfica, referente a Igreja
da Ordem Primeira do Conjunto S@o Francisco. Trata-se
de uma solicitagdo de autorizag¢do para realizar obras de
restauracdo na edificacdo, datada de 30 de janeiro de 1945,
na qual Godofredo Filho, entdo Chefe do 2.° Distrito do
orgdo, descreve, com riqueza de detalhes, caracteristicas

crométicas da Igreja, dentre elas as do guarda-corpo do
coro. Ele explica que as cores parecem ser as primitivas,
ou reproducdo destas, e que, apesar de variadas, estdo bem
dosadas e combinam-se admiravelmente. Seus tons sio,
em geral, suaves. Ao se comparar a descri¢do das cores de
um croqui da época com a composi¢do cromética atual da
estrutura, conclui-se que, de maneira geral, mantiveram as
mesmas caracteristicas de outrora [6] (Figura 4).

No Conjunto do Carmo, destacam-se o0s critérios
adotados nas praticas restaurativas, amplamente discutidos
em troca de correspondéncias entre funcionarios do
IPHAN, especialmente no que se refere as cantarias. Em
oficio de 2 de margo de 1948, o mesmo Godofredo Filho
atesta para Rodrigo Melo Franco de Andrade (Diretor
Geral do 6rgao) consideragdes sobre as obras que estavam
sendo realizadas na época, entre as quais raspar a cal que
recobria 0s ornatos externos e internos, arcos, cornijas,
molduras de vidos, arco cruzeiro, tacas de pulpitos, pias
e mais elementos de pedra, deixando-os ao natural [7].
J4 em 1956, outras obras a cargo do engenheiro Lauro
Fontes foram executadas na Igreja da Ordem Terceira do
Carmo. E o que apresenta a informacdo trocada entre o
arquiteto Paulo Thedim Barreto e Renato Soeiro sobre o
andamento das mesmas, em que se evidencia a tentativa
e a dificuldade de se retirar a tinta que recobre elementos
em pedra da igreja, por ser ela pouco resistente e fragil e
a tinta forte [8]. Percebe-se, portanto, a inten¢do constante

vista da nave em 2016. Fontes: Andrea Romao e Arquivo Noronha Santos.
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Figura 3. Igreja da Santa Casa de Misericordia: a) vista da fachada em 2016; b) e ¢) vistas da nave (sem data); d) vista da nave em
2016. Fontes: Andrea Romao e Arquivo Noronha Santos.

de se raspar qualquer tipo de vestigio de recobrimento em
pedra, para deixa-la em seu estado natural. A pesquisa em
questdo direcionou-se para um desses elementos em pedra,
a cercadura da portada do coro da Ordem Terceira, ainda
detentora de pequenos vestigios de pintura (Figura 5).

Ja para a Igreja de Nossa Senhora do Amparo,
sdo visiveis as lacunas na documentacdo acerca das
intervengdes sofridas pelo imével. Alia-se a isso o fato de
o monumento ter passado quase meio século desativado,
em decorréncia do seu péssimo estado de conservagio,
0 que acarretou a perda de possiveis referéncias de
sobreposi¢ao estratigrafica de pinturas, quase inexistentes
na anélise empreendida. Pequenos indicativos de variacdo
da tonalidade cromaética existente na cercadura da portada
principal da igreja induziram ao aprofundamento do
estudo no local (Figura 6).

Assim como sucedeu no Conjunto do Carmo, os
elementos em pedra da Igreja de Nossa Senhora do Rosario
dos Homens Pretos também foram alvos de agdes visando
retirar qualquer vestigio de pintura. Eo que indica o plano
de obras de restauracdo de 1942 (documento pertencente
a Superintendéncia Regional do IPHAN em Sergipe),
elaborado por Godofredo Filho, seguindo as indicac¢des
do engenheiro Airton Carvalho [9]. Nele, é apontado
que, para os elementos em pedra — portada cercaduras,
cornijas, cunhais da parte externa e taca do pulpito, soco
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e degraus de acesso ao altar-mor, que adornam o interior
—, a indicag@o ¢ para raspar e deixar ao natural. Tomando
como referéncia esse aspecto, foi selecionado o lavabo
em pedra da sacristia para estudo mais aprofundado,
em funcdo de serem visiveis remanescentes de pintura
colorida em sua estrutura (Figura 7).

Parametro técnico-arquitetonico

Apbs a primeira triagem documental e de maneira
a complementa-la, procede-se, entdo, ao levantamento
cromético no préprio objeto arquitetdnico, por ser uma
prova material eficaz e demonstravel da cronologia
histérica das cores aplicadas em cada edificag@o.

Identificacao de vestigios subsistentes

Esta fase de identificacdo, cuja técnica € denominada
“prospeccdo estratigrafica”, consiste no sistema de
decapagem manual, com o auxilio de bisturis cirdrgicos,
deixando a mostra todos os niveis subsequentes de pintura
sobre o substrato, enquadrados no que se convencionou
chamar de “janelas de prospeccdo”, para posterior
identificacdo e registro dos estratos de cor encontrados.

Tomando como referéncia os elementos arquitetdnicos
apontados nos registros histérico-documentais das
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Figura 4. Conjunto Sdo Francisco: a) vista da fachada; b) e
¢) vistas do coro da Igreja da Ordem Primeira (sem data e em
2010); d) croqui indicando as cores que revestiam o coro da
Igreja em 1945. Fontes: Andrea Romédo e Arquivo Noronha
Santos.

igrejas sancristovenses, foram empreendidas prospeccdes
nos locais para a obtencdo de referéncias de vestigios
cromaéticos no proprio objeto.

A concretizagdo da investigacdo cromatica revelou,
nos vestigios de camadas de pintura, aliado as fontes
documentais pesquisadas sobre os mesmos, certa
policromia que se mostra bastante diversa do quase
monocromatismo que predominou nos acabamentos de
pintura, principalmente no periodo do pds-tombamento
das igrejas, o que contribuiu para que muitas referéncias
anteriores fossem removidas, em determinadas
intervengdes, e sem qualquer registro.

Mensuracao por analise comparativa
com padroes de referéncia

Para a documentacdo das informagdes cromaéticas
obtidas via prospecc¢do, a metodologia passivel de ser
efetuada € através de comparacgdes visuais com amostras-
padrdo, em tradicionais catdlogos crométicos, aliada a
tecnologia de investigagdo por espectrocolorimetro. A
dupla averiguagdo é importante, pois permite certificar
se as cores referenciais do padrdo correspondem aquelas

analisadas nos elementos arquitetdnicos.
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Comparacgées visuais com amostras-padrédo

Baseado nas tradicionais tabelas cromaticas manuais,
o modelo de amostragem visual € composto por um
padrdo capaz de organizar, sistematicamente, determinada
gama do universo cromdtico. A avaliacdo €, entdo,
efetuada por meio de comparagdes visuais diretas entre
a cor padronizada na cartela e a cor do revestimento
arquitetdnico mensurado.

A Pantone, empresa especializada em sistemas de
comunicagdo para a producdo de cores especificas, possui
uma biblioteca de guias denominada Formula Guide,
fundamentada no sistema de correspondéncia das suas
cores padrdo (Pantone Matching System). Esse catilogo
apresenta paleta com total de 1114 amostras impressas
na forma de tiras de papel cartdo, com tamanho de
15%5 cm aproximadamente, que podem variar quanto
ao revestimento: brilhante (solid coated), fosco (solid

Conservar Patrimdnio 23 (2016)
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Figura 5. Conjunto do Carmo: a) vista da fachada da Igreja
da Ordem Terceira, em 2016; b) vista da portada do coro em
2016, um dos objetos de prospeccdo da pesquisa. Fonte: Andrea
Romao.

matte) ou natural (solid uncoated). O resultado constitui
amostras com nomenclatura especifica em codigo
numérico, sucedida pelas letras C (coated), M (matte) e
U (uncoated), usadas para distinguir os diferentes tipos
de papéis, facilitando, assim, a identificag@o das cores nos
mesmos [10].

Apesar da facilidade de utilizagdo no procedimento das
comparagdes visuais, os catalogos possuem limitacdes,
ponderadas por Aguiar [3], que facilmente induzem ao erro
no processo avaliativo. S3o os equivocos na observacgio
visual, afetados pelo tamanho ou pelas cores envolventes
de uma superficie, alteracdes na luminosidade, posi¢do do

Conservar Patrimdnio 23 (2016)

Figura 6. Igreja de Nossa Senhora do Amparo: a) vista da
fachada em 2016; b) detalhe da portada principal, um dos objetos
de prospecg¢do da pesquisa, em 2016. Fonte: Andrea Romao.
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b

Figura 7. Igreja de Nossa Senhora do Rosario dos Homens
Pretos: a) Vista da fachada em 2016; b) Vista do pilpito da
sacristia, em 2016, um dos objetos de prospeccdo da pesquisa.
Fonte: Andrea Romao.

observador, além da deterioracdo dos padrdes de cor com
o tempo, que dificultam a concordancia idéntica da cor
examinada com o padrido da cartela.

Processo cientifico de amostragem por aparelho

Na interface entre a percep¢do visual notadamente
subjetiva para o levantamento e a reproducdo para o
padrdo de determinada cor existem meios instrumentais
de medicdo automatica, os espectrocolorimetros portateis,
capazes de registrar, em poucos segundos, a cor observada
e imediatamente converté-la para a escala cromatica de
referéncia do dispositivo.

148

Um exemplar desse aparelho é o espectrocolorimetro
da Pantone, designado Pantone Color Cue, encarregado
de capturar cores previamente desconhecidas e fazer
a referéncia direta entre a mesma e uma das cores
catalogadas em seu banco de dados (Figura 8).

Toda a gama cromdtica, especificada na tabela
cromética manual pela sua nomenclatura, é encontrada
no sistema de bibliotecas do espectrocolorimetro com a
mesma designacdo. Além do valor numérico capturado
na reproducdo da amostra cromética aferida, o aparelho
disponibiliza parimetros complementares alusivos a
esse mesmo valor, segundo modelos de cores baseados
em diagramas indicados pela Comissdo Internacional de
Iluminagdo (Commission Internationale de I’Eclairage —
CIE). Sao os referenciais de distintas escalas cromaticas,
dentre elas o CIELAB, cujo espago cromaético ¢ definido
por valores L* a* e b* em lugar da combinagdo das
tr€s cores primarias RGB — vermelho (Red, em inglés),
verde (Green, em inglés) e azul (Blue, em inglés). Os trés
parimetros no modelo representam a luminosidade de
cor (L*) que quando € igual a O indica o negro e igual
a 100 indica o branco; sua posi¢do entre o vermelho e o
verde (a*), em que os valores negativos indicam o verde
e os positivos o vermelho; e sua posi¢cdo entre amarelo e
azul (b*), com os valores positivos indicativos de amarelo
e os negativos de azul. O espaco cromético resultante
do modelo contém todas as cores percebidas pelo olho
humano [11].

Figura 8. Mensuracéo em superficie arquitetonica utilizando o
espectrocolorimetro Pantone Color Cue. Fonte: Rejane Romao,
2010.

Conservar Patrimdnio 23 (2016)
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O resultado da medic¢do com o espectrocolorimetro ori-
gina, por conseguinte, valores dos parametros L* (entre o
preto e o branco), a* (entre o vermelho e o verde) e b* (entre
o amarelo e o azul), que foram inseridos nas fichas produ-
zidas para a pesquisa, como podera ser observado adiante.

Parametro de amostragem em laboratério

Até entdo, a abordagem metodolégica apresentada
de identificagdo e mensuragdo dos vestigios de cor ndo
abordou acerca do destrincho de particulas constituintes
da amostragem cromatica, notadamente sua composi¢ao e
estrutura. No entanto, essa dltima analise eminentemente
cientifica de testes em laboratério, com microscépios de
alta ampliacdo e resolucdo de detalhes imperceptiveis ao
olhar humano, € apropriada para fornecer informacdes
fundamentais para atestar as especificidades da linguagem
cromatica.

Basicamente, consiste primeiramente na coleta
(extragdo, acondicionamento e identificacdo) de amostras
in situ — selecionadas segundo a sua representatividade e
subsisténcia — a fim de subsidiar a segunda etapa, que é
o procedimento, em laboratério, do estudo com recursos
microscépicos especificos.

Coleta de amostras

A delimitagd@o das zonas operacionais para a extracio
de amostras pode ser correspondente as areas das
prospeccdes para o estudo da estratigrafia. Assim, sdo
recolhidas mintsculas particulas de matéria cromatica,
retiradas juntamente com parte da base da matéria
estrutural da pintura, requisito considerado necessario
para a execucdo das andlises laboratoriais. Porém,
tratando-se de ensaio invasivo e de degradacdo, por
descamar a superficie, deve-se optar por empregar o
método em locais de menor visibilidade e/ou com fécil
descamagdo para ndo danificar o revestimento. Para
tal procedimento, a principal ferramenta & o bisturi
cirdrgico, semelhante ao empregado para a execucdo das
prospeccdes estratigraficas.

Andlise em laboratdrio

Apds a selecdo da amostragem, & possivel estudar
cada composi¢do cromdtica através de procedimentos
experimentais com o uso da microscopia, conforme
indicado por Luiz Souza [12], a saber:

» Cortes estratigraficos: sdo pequenos blocos sélidos
utilizados para imobilizar fragmentos de pintura,
permitindo que a mesma seja posteriormente
manipulada em microscépios para a visualizagdo da
real sequéncia de camadas de pintura.

e Microscopia de luz polarizada (PLM): permite
ndo s caracterizar camadas de tinta através da
identificacdo de seus pigmentos, como também
medir a espessura de cada camada, confirmar a
presenca de repinturas, determinar o tamanho
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das particulas dos pigmentos e, até certo ponto,
identificar tais pigmentos (modelo utilizado na
pesquisa: microscépio Olympus BX50).

o Testes microquimicos: sdo ensaios analiticos,
realizados em microamostras, para a caracteriza¢ao
de espécies quimicas através de reacdes de
precipitagdo, complexacdo e formacdo de
compostos. Sdo reacdes quimicas caracteristicas,
efetuadas com quantidades infimas de material
(inferiores a 0,1 mg).

» Espectrometria de fluorescéncia de raios X (XRF):
permite determinar a concentracdo de elementos
quimicos da amostra, simultaneamente e em
ampla faixa, utilizando as intensidades dos raios
X caracteristicos emitidos (modelo utilizado na
pesquisa: espectrdmetro portatil modelo KeyMaster
XRF TRACER III-V da Bruker).

Tais experimentos permitem verificar a complexidade
de estrutura e composi¢do das microparticulas crométicas,
identificando, porventura, pigmentos especificos, assim
como estratigrafia de camadas de cor geralmente mais
detalhada do que as observadas por meio de prospeccio
estratigrafica manual. Sao informacdes relevantes quando
se pretende documentar caracteristicas cromaticas de
elementos arquitetdnicos tradicionais.

Dessa maneira, dando continuidade a exemplificacio
da pesquisa, algumas amostras identificadas nas
prospeccdes foram selecionadas para andlise em
laboratério, no intuito de demonstrar a avaliacdo de suas
composicdes cromaticas. Para a Igreja Matriz de Nossa
Senhora da Vitdria, destaca-se a mesma amostra utilizada
na prospeccao estratigrafica, extraida da base da parede da
nave. Nela foram realizados os seguintes procedimentos
de anélises laboratoriais (Figura 9):

o Corte estratigrafico: O fragmento constitui
relevante exemplo de conservacdo de vestigios de
acabamento pictérico, em diversas tonalidades, ja
que foram encontradas quatorze camadas no corte
estratigrafico (da primeira a dltima): base branca/
argamassa, vermelho, verde, marrom, branco,
marrom claro, branco, impregnacio, branco, branco,
branco, marrom e branco cinza. Tal cadeia de cores
representa nimero acima daquele resultante das
prospecgdes estratigraficas com o bisturi.

o Testes microquimicos: Foi selecionado o estrato
vermelho para ser avaliado por teste microquimico
em fungdo dessa mesma tonalidade de pintura ter
sido observada em outras amostras. Nele identificou-
se a presenga de 6xido de ferro.

o XRF: A anilise desenvolvida indicou a presenca
de zinco e titAnio em grande propor¢do no quinto
estrato indicado no corte estratigrafico. A presenca
de titdnio na composicdo di a indicagdo de ser
o pigmento branco de titAnio, que s6 comegou a
ser produzido com éxito em qualidade de branco
puro, a partir de 1919, no continente americano e
na Noruega [13]. Da mesma maneira, a presenca
do zinco indica ser branco de zinco, pigmento que
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surgiu na 1.* metade do século XIX. Normalmente,
adota-se a mistura do branco de zinco e de titdnio
para a producgdo de tonalidades brancas.

Outro caso estudado reporta-se a investigagdo
cromaética sobre o rodapé da parede da nave da Santa Casa
de Misericordia. Sobre a amostra retirada no local, foram
registradas as seguintes analises:

» Corte estratigrafico: A estratigrafia desenvolvida no
fragmento apontou camadas de argamassa, seguida
de base de preparacdo branca e estrato vermelho
acima.

o« PLM: O exame na base de preparacdo branca do
fragmento, separada para tal anilise, resultou na
identificacdo de carbonato de célcio na composigéo,
que é um pigmento inerte de pedra calcaria, marmore
ou conchas marinhas, de consideravel volume,
usado em pintura somente como adulterante e para
avolumar a tinta, ou seja, funcionando como carga
na mesma. Também é conhecido como branco-de-
paris, branco-de-espanha, greda e cré [13].

« Testes microquimicos: Para os testes microquimicos,
efetuados sobre microamostras do estrato vermelho,
muito semelhante ao da Igreja Matriz, foi
reconhecido, mais uma vez, o 6xido de ferro como
pigmento.

FICHA DE ESTRATOS CROMATICOS

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

3 . ~
2 PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM ARQUITETURA E URBANISMO
Monumento Igreja Matriz Nossa Senhora da Vitéria FICHA
Sitio Urbano Séo Cristévdo — SE
Endereco Praca da Matriz
FICHA DE IDENTIFICAGAO E LOCALIZACAO
Elemento Base da parede da nave S
Autor
Epoca - — — : [
Técnica Pintura sobre argamassa r r‘l' L
Dimensdes | Largura— 1927 cm I 1 LIl
Altura —1024 cm L |
Profundidade —87 cm L - 1
Localizagiio | Primeiro pavimento = ;.
Quantidade | 01 unidade t —
I | -
Inventdrio

FICHA FOTOGRAFICA

| ‘ Formato 35mm ‘

| camera | Sony DSC-W210
| ‘ Edicdo Corel Photo Paint X3 ‘

‘ Resolucio | 12.1 mega pixels

Lo P X

Obras de restauragdo

Prospecgdo

Fragmento IM-02 (2224T) verso 20x

Fragmento IM-02 (2224T) frente 20x

e XRF: O espectro sobre esse mesmo pigmento
vermelho detectou intensos picos de ferro, seguido
de baixa concentragdo de zinco, o que, mais uma
vez, comprova a caracterizag¢do do pigmento como o
6xido de ferro vermelho.

A balaustrada do gradil do coro da Igreja da Ordem
Primeira da Igreja S@o Francisco possui as seguintes
caracteristicas na amostragem microscopica coletada
(Figura 10):

o Corte estratigrafico: Possui camadas de base de
preparacdo branca, verde, impregnagdo, rosa,
amarelo e laranja.

« PLM: A anilise da dispersdo da camada rosa por
PLM identificou a presenca de 6xido de ferro e o
6xido de chumbo.

o Testes microquimicos: Ensaios analiticos sobre a
mesma amostra serviram para confirmar a presenca
dos 6xidos de ferro e de chumbo no estrato rosa do
fragmento avaliado.

A amostra referente a pintura sobreposta a cercadura
em pedra na portada do coro da Igreja da Ordem Terceira
de Nossa Senhora do Carmo revelou as seguintes caracte-
risticas:

« Corte estratigrafico: A estratigrafia desenvolvida eviden-

ciou a presenga dos tons branco, azul, branco e branco.

FICHA DE PROSPECCAO

Aparelho | PANTONE Color Cue 2.1 Data 28/01/2010
Biblioteca | Formula Guide solid uncoated Hordrio 0%h30min
Fonte luz | N. Daylight (D65) Tempo Nublado

1° Estrato ‘ Pantone 7517 U ‘

| 4477/15.13/16.73

| Numero
[Lramb”

2° Estrato Namero

Pantone 451U
Lta*h*

59.79/-5.25/15.36

‘ Pantone 454 U ‘

| Ndmero
| 80.79/-5.01/15.86 |

[ao”

3° Estrato

[ Pantone 7537 U |
| 74.09/-2.80/ 2.74 |

4° Estrato | Nimero

[Tawr

FICHA DE AMOSTRAGEM MICROSCOPICA

142 estrato — cinza
139 estrato — branco

o 2
/11 estrato — branco

- 4———102 estrato — branco

-4— 9 estrato — branco
89 estrato — impregnagéo

79 estrato — branco
62 estrato — marrom claro
52 estrato — branco
estrato — marrom
estrato — verde

estrato — vermelho (6xido de ferro)
19 estrato — base branca/argamassa

Amostra IM-02 (2224T) 16,5x

OBSERVAGOES

A identificagdo dos estratos em laboratdrio, através da metodologia analitica de corte
estratigrafico, incidiu na obtengéo de nimero maior de camadas do que aquelas resultantes da
prospeccdo manual com bisturi.

Figura 9. Ficha de estratos cromaticos da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Vitdria: a) ficha de identificagdo e localizacdo e ficha
fotogréfica; b) Fichas de prospeccdo, amostragem microscopica e observagdes. Fonte: Andrea Romao, 2010.
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FICHA DE ESTRATOS CROMATICOS

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

3 A ~
2 PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM ARQUITETURA E URBANISMO
Monumento Igreja S0 Francisco (Ordem 18) FICHA
Sitio Urbano Séio Cristévéo — SE
Endereco Praca S&o Francisco
FICHA DE IDENTIFICAGAO E LOCALIZAGAO
Elemento Balaustrada do gradil do coro =T *
Autor = !--'— JI!
Epoca Século XVIII/XIX RN
Técnica Pintura sobre madeira P E TIELTEIr T
Dimensdes | Comprimento — 886 cm T T ‘T_ P i M v b |
Altura —199 cm I-"_"_:-I ] f | =
Profundidade — 55 ecm I“:———-i-l ]: L | V_:
L li il d P i to l-—-{.__—a.{. I._”.._‘ = . ‘g
Quantidade | 01 unidade | M
Inventério SE/00-0001.0038 '-——J-JIJ'IJ‘IL
FICHA FOTOGRAFICA
‘ Camera | Sony DSC-W210 ‘ | Formato 35mm ‘
‘ Resolucio | 12.1 mega pixels ‘ | Edicio Corel Photo Paint X3 ‘

Fragmento ISF-03 (2239T) frente 40x Fragmento ISF-03 (2239T) verso 40x

FICHA DE PROSPECCAO

Aparelho | PANTONE Color Cue 2.1 Data 26/02/2010
Biblioteca | Formula Guide solid uncoated Horario 13h15min
Fonte luz | N. Daylight (D65) Tempo Sol com pouca nebulosidade
1° Estrato ‘ Numero | Pantone 5527 U ‘
[ *a*b* | 8131/ 492/078 |

2° Estrato Numero

L*a*b*

Pantone 468 U
82.41/-091/21.99

3° Estrato ‘ Nimero | Pantone 482 U ‘
[ *a*b* | 81.55/4.60/12.78 |

4° Estrato ‘ Numero | Pantone 1245U ‘
| *a*b* | 62.47/8.86 / 4539 |

FICHA DE AMOSTRAGEM MICROSCOPICA

69 estrato — laranja
52 estrato —amarelo

- 49 estrato —rosa

‘ d - \s=— 3° estrato — impregnagéo
R ) o 2¢ estrato —verde
cEEe o T S —

b 5 : ——

19 estrato —base de preparacéo branca

Amostra ISF-03 (2239T) 33x

OBSERVACOES

Aidentificagdo dos estratos em laboratdrio, através da metodologia analitica de corte
estratigréfico, incidiu na obtencéo de nimero maior de camadas do que aquelas resultantes da
prospecgdo manual com bisturi.

b

Figura 10. Ficha de estratos crométicos da Igreja da Ordem Primeira de Sdo Francisco: a) Ficha de identificagdo e localizagéo e ficha
fotografica; b) Fichas de prospeccdo, amostragem microscépica e observagdes. Fonte: Andrea Romao, 2010.

« Testes microquimicos: Considerando os vestigios de
azul no acabamento da pedra, foram efetuados testes
microquimicos sobre os mesmos que resultaram
na confirmagdo do pigmento azul ultramar, que é
sintético inorganico, produzido comercialmente pela
primeira vez na Franca, em 1828 (por essa razio,
também é conhecido como ultramar-francés). Sua
fabricacg@o foi resultado de intensa pesquisa quimica
para a substituicio do pigmento originalmente
obtido do lapis-lazili, raro e dispendioso que, até ao
principio do século XIX era a tinica fonte desse tipo
de azul. Também chamado de ultramar artificial, o
azul ultramarino é aveludado e resistente, tal como
se apresenta na amostra estudada [13].

Para a amostra retirada da cercadura da portada

principal da Igreja do Amparo, tem-se:

o Microscopia estereoscopica: A observacdio em
microscopio estereoscopico (ndo seguindo a
metodologia analitica de corte estratigrafico para a
identificacdo dos estratos em laboratério) permitiu
identificar a seguinte sequéncia estratigrafica:
argamassa, amarelo, branco e amarelo.

o Testes  microquimicos:  Microamostras  da
primeira camada amarela de tinta foram separadas
para avaliacdo por testes microquimicos, que
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identificaram a presenca de 6xido de ferro. Oliveira
[14] o define como “alvaiade nativo ou mesmo um
6xido de ferro misturado a materiais terrosos”.

o XRF: Ainda no fragmento amarelo, o espectro
revelou intensos picos de ferro, o que confirma ser
um pigmento do tipo 6xido de ferro.

No lavabo, em pedra, da sacristia da Igreja de Nossa
Senhora do Rosério, foram encontrados alguns resquicios
de pintura, devidamente separados para andlise em
laboratério, que revelou as seguintes caracteristicas
(Figura 11):

» Corte estratigrafico: O corte estratigrafico efetuado,
na amostra avermelhada, identificou a presenca de
base de preparagdo amarela, seguida de pintura
vermelha.

e PLM: O exame incidiu sobre o estrato verde e
revelou o verde de cromo, que é uma mistura dos
pigmentos azul da Prdssia com amarelo de cromo.
Esse pigmento € conhecido desde 1809, mas sé
foi introduzido comercialmente como pigmento
artistico em 1862. Apesar da sua baixa forga
tintorial e efeito limitado, é bastante apreciado pelo
seu agradavel matiz [13].

o Testes microquimicos: Sobre o estrato vermelho,
os testes microscopicos revelaram ser oxido de
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FICHA DE ESTRATOS CROMATICOS

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM ARQUITETURA E URBANISMO
FICHA

Monumento |greja de Nossa Senhora do Rosério dos Homens Pretos
Sitio Urbano Sdo Cristovéo — SE
Endereco Rua Erundino Prado
FICHA DE IDENTIFICACAO E LOCALIZACAO
Elemento Lavabo da sacristia &
Autor - r
Epoca Século XVIII I
Técnica Pintura sobre pedra
Dimensdes | Largura— 96 cm o
Altura— 144 cm
Profundidade —32 cm T
Localizagio | Primeiro pavimento h I | i
Quantidade | 01 unidade |
Inventdrio SE/00-0007.0013 Sl

FICHA FOTOGRAFICA

‘ | Formato 35 mm ‘
| [Ediggo Corel Photo Paint X3

| camera | Sony DSC-W210
‘ Resolucdo ‘ 12.1 mega pixels

Fragmento IR-03 (2246T) frente 80x Fragmento IR-03 (2246T) verso 80x

ferro, o que evidencia que tal pigmento foi bastante
empregado nas composi¢des cromaticas, ndo s nesta
igreja, mas também em outros casos ja apresentados;

o XRF: Picos elevadissimos de célcio e menor

proporgdo de ferro foram identificados nos espectros
da frente e do fundo da amostra vermelha. No
entanto, a concentracio de ferro é menor no fundo,
provavelmente em fungdo da influéncia da base de
preparacdo. A andlise do pigmento verde originou
espectro com intensos picos de célcio, seguidos
de picos menores de ferro, chumbo e cromo. A
presenca do cromo na composi¢do sugere ser pintura
com pigmento verde de cromo.

Os indicativos ressaltam a importancia das analises
microscopicas para a execucdo desse tipo de pesquisa,
notadamente para a identificacdo de dados mais precisos
sobre a cromaticidade de elementos arquitetdnicos.
Tal afirmacdo pode ser comprovada, por exemplo, na
efetuagdo dos cortes estratigraficos que, de maneira geral,
consubstanciaram maior nimero de camadas do que
aquelas resultantes da investigacdo técnico-arquitetonica,
por meio de prospeccdo estratigrafica manual.

Registro sistematico em fichas

Por fim, de posse dos dados obtidos nas
investigacdes  histérico-documental e  técnico-
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FICHA DE PROSPECCAO

Aparelhe | PANTONE Color Cue 2.1 Data 15/06/2010
Biblioteca | Formula Guide solid uncoated Horario 11h53min
Fonte luz | N. Daylight (D65) Tempo Sol com muita nebulosidade
1°Estrato || Nomero | Pantone 174U |
| xa*b* | 45.58/25.16/19.17 |

FICHA DE AMOSTRAGEM MICROSCOPICA

22 estrato —vermelho

12 estrato — base de preparacéo
amarela

smm

Amostra IR-03 (2246T) 33x

OBSERVACOES

Aidentificacdo dos estratos em laboratdrio, através da metodologia analitica de corte
estratigréfico, incidiu na obtengéio do mesmo nimero de cores e camadas do que aguelas
resultantes da prospecgdo manual com bisturi.

b

Figura 11. Ficha de estratos cromaticos da Igreja de Nossa
Senhora do Roséario dos Homens Pretos (amostra vermelha): a)
Ficha de identificagdo e localizagdo e ficha fotografica; b) Fichas
de prospec¢do, amostragem microscdpica e observacdes. Fonte:
Andrea Romao, 2010.

arquitetonica, é possivel sistematiza-los por meio de
fichas elaboradas especificamente para cada elemento
arquitetonico avaliado nas construgdes selecionadas
para tal objetivo, documentando todo o universo
cromatico em questdo. Os dados podem, inclusive,
ser nomeados por um cédigo de identificagdo em
cada ficha, como, por exemplo, com as letras iniciais
do monumento e o nimero correspondente do estrato
cromatico.

O modelo desenvolvido para a ficha de estratos
cromaticos ficou assim subdivida na pesquisa (Figuras 9
all):

« Ficha de identificagdo e localizag¢do: Apresentacdo

do elemento arquitetdnico analisado, incluindo
a sua época de construgdo, a técnica de pintura,
dimensdes, localiza¢do, quantidade e o nimero do
Inventario Nacional de Bens Moveis e Integrados
do IPHAN, que ¢ uma ¢ uma ferramenta de
pesquisa desenvolvida pela instituicdo, que
tem como objetivo identificar bens moveis
e integrados, isolados e/ou componentes de
edificagdes e logradouros com valor cultural em
todo territério brasileiro, além da ilustracdo da
planta do edificio com a indicagdo do local da
prospecgao.

o Ficha fotogrifica: Ilustragdes do elemento
arquitetdnico, da prospecc¢do e da amostragem, além
das referéncias do modelo da cdmara fotografica
utilizada.
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« Ficha de prospec¢do: Dados do espectrocolorimetro
utilizado na pesquisa, identificagio do ndmero
e dados do estrato cromético e ilustragdo da cor
Pantone correspondente.

« Ficha de amostragem microscépica: Dados, imagem
e aspectos caracteristicos da amostra, analisados em
microscépio.

o Observagdes: Notas pertinentes sobre o estudo
cromatico.

Consideracoes finais

Os parimetros metodologicos desta pesquisa
visaram exemplificar procedimentos de trabalho e
métodos adotados no estudo de caso especifico de
seis monumentos religiosos de Sao Cristévdo, o que
trouxe a tona ndo sé a historicidade cromatica de tais
monumentos, mas, principalmente, os reflexos da
organizagdo das prioridades, que consubstanciaram as
praticas restaurativas de pintura e, mais ainda, os efeitos
mais evidentes dessas acdes, expressos na configuracio
cromética dos espacos, na forma em que se encontram
atualmente.

Para a Igreja Matriz Nossa Senhora da Vitéria, o
estudo de cromaticidade revelou aspecto diverso do
quase monocromatismo presente nas paredes da nave
da igreja antes da sua dltima restauracdo, em 2010. Tal
fato pode ser observado através da investigagado histdrica,
especialmente iconografica, que evidenciou a existéncia
de pintura parietal ja em 1939 e pode ser comprovado na
pesquisa técnico-arquitetdnica empreendida, associada
a investigacdo em laboratério, que diagnosticou a
presenca do 6xido de ferro vermelho na base da parede,
provavelmente parte dessa antiga composi¢do pictdrica.
No acompanhamento dessa ultima obra de restaurag@o,
observou-se que a solugdo adotada para o restauro seguiu
a linha baseada na recomposi¢do cromaitica, na qual
toda a pintura da base da parede foi restabelecida na
tonalidade vermelha, a partir das descobertas reveladas na
investigacdo.

Muito semelhante a Igreja Matriz foi a andlise na
parede da nave da Santa Casa de Misericérdia, pois a
investigacdo revelada na pesquisa iconografica através da
fotografia do ANS que ilustrou a pintura na base da parede
e, aliada a analise técnico-arquitetdnica e de amostragem,
identificou o mesmo pigmento vermelho de o6xido de
ferro.

Em situagdo diversa, encontra-se a igreja franciscana
de Sao Cristévao, pois, de todas as edificagdes estudadas,
¢ o melhor exemplar no que diz respeito a série de
descrigdes pormenorizadas sobre técnicas de pintura
e procedimentos adotados. Na pratica, isso refletiu,
diretamente, na assimilacdo do panorama da composicio
cromitica na arquitetura, a partir do tombamento do
imével, em 1941, que configura a valorizag¢do da riqueza
cromética do estilo barroco, na profusdo de multicores
que tomavam (e ainda tomam) conta dos elementos
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arquitetdnicos. Por isso é que, na comparagdo entre a
descricdo das cores que revestiam o monumento em
1945 e a configuracdo do seu estado atual, observa-se
que foram conservadas suas principais caracteristicas
pictéricas. A analise apresentada sobre a balaustrada do
gradil do coro permitiu, ainda, identificar remanescentes
de outras pinturas com diferentes tonalidades, dentre elas,
na cor rosa, a tinta caracterizada pela presenca dos 6xidos
de ferro e de chumbo na sua composicao.

No Conjunto do Carmo, destaca-se o fato
preponderante e amplamente discutido entre funcionarios
do IPHAN, ao longo da trajetéria de atuacdo do 6rgdo,
acerca da pintura em cantaria, segundo o qual se deveria
raspar qualquer tipo de vestigio que recobrisse elementos
em pedra, tais como arcos, cornijas, molduras de vaos,
arco-cruzeiro, tagas de pulpito, dentre outros. O que se
observa, atualmente, é que as constantes recomendagdes
para remocdo desse tipo de pinturas, como também
de repinturas encontradas nos demais elementos
arquitetdnicos, culminou com a auséncia quase total de
referéncias possiveis de cores sobrepostas, confirmado
pela pesquisa investigativa in loco. Das raras informagdes
de cor ainda existentes, a cercadura da portada do coro da
Ordem Terceira ainda contém vestigios de uma tonalidade
azul, identificada em laborat6rio como sendo o pigmento
azul ultramar.

Ja a pesquisa sobre as informacdes estratigraficas na
estrutura arquitetonica da Igreja de Nossa Senhora do
Amparo identificou que praticamente todas as possiveis
camadas de repintura foram raspadas ou perdidas, pois
quase ndo existe mencdo da existéncia de tais referéncias
no local. Acrescenta-se a isso o longo periodo em que o
monumento ficou abandonado e bastante degradado, com
prejuizo de carater patoldgico para as pinturas existentes.
Ainda assim, na avaliagdo empreendida sobre a estrutura,
foi identificada pigmentacdo amarela na prospecgdo
efetuada na cercadura da porta principal da igreja,
correspondente a 6xido de ferro.

Finalmente, na Igreja de Nossa Senhora do Rosario
dos Homens Pretos encontrou-se indicacdes de obras de
1942 para novamente raspar os elementos em pedra, a fim
de deixa-los no seu estado natural. Porém, na investigacio
prospectiva, foram encontrados indicios de pintura
no lavabo, revelando tonalidades nas cores vermelha
(pigmento 6xido de ferro) e verde (pigmento verde de
cromo).

Por fim, ha que se ressaltar que, somando-se todos
os dados passiveis de serem levantados sobre a cor na
arquitetura tradicional, constata-se a riqueza de fontes
que podem ser reveladas com o desenvolvimento de
estudos desta natureza. Tal fato demonstra a importancia
da documentacio do ponto de vista da memoria
cromatica, imprescindivel para a execucdo de qualquer
investigacdo sobre o assunto, principalmente no caso de
uma intervencdo, na medida em que se estuda como a
histéria cromatica foi desenvolvida, o contexto em que
estavam inseridos os autores e os métodos os quais se
basearam.
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