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Resumo

O destacamento do vidrado em azulejos constitui a degradagao Ultima, uma vez que conduz
a perda da camada vitrea que constitui o suporte do contelddo pictérico. Esta degradacdo é
geralmente considerada de uma maneira difusa, dizendo-se que o vidrado esta em perda ou
em destacamento. Essa foi a abordagem seguida ao preparar um vocabulario da degradacao
dos azulejos, na definicdo de “vidrado em destacamento”. No entanto mesmo uma observacao
superficial dos destacamentos do vidrado permite reconhecer tipos diversos, frequentemente re-
lacionados com o craquelé, cujas morfologias mais comuns este artigo propde sistematizar.

A systematization of glaze spalling in azulejos

Abstract

The detachment of the glaze in azulejos is the ultimate form of decay, since it leads to the loss
of the pictorial content. The detachment is usually considered in a diffuse way, however a close
observation allows recognizing several types, often related to crazing, which this paper proposes
to systematize.
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Introducao

O destacamento do vidrado em azulejos constitui a
degradacgdo tltima, uma vez que conduz a perda da camada
vitrea que constitui o suporte do contetido pictérico. Esta
degradacdo é geralmente considerada de uma maneira
difusa, dizendo-se que o vidrado estd em perda ou em
destacamento. Essa foi a abordagem seguida ao preparar
um vocabulério da degradacdo dos azulejos, na definicdo
de “vidrado em destacamento” [1]. No entanto mesmo
uma observagao superficial dos destacamentos do vidrado
permite reconhecer tipos diversos, frequentemente
relacionados com o craquelé, cujas morfologias mais
comuns este artigo propde sistematizar.

Sistematizacao do craquelé

Se um material compésito for constituido por duas
laminas solidamente ligadas, uma das quais impermeavel
e a outra porosa e sofrendo expansdo hdmida, uma
exposi¢cdo a dgua vai causar a dilatacdo da camada porosa
e o empeno do conjunto, jA que a camada impermeavel
ndo se dilata — este caso ¢ ilustrado na Figura 1a em que a
camada superior (azul) é impermeével e a inferior (cinza)
expandiu com a absor¢do de humidade.

Se a camada impermeavel ndo for suficientemente
resistente para impor a flexdio do conjunto, nem
suficientemente eldstica para suportar a trac¢do sem
rotura, ird abrir fissuras, dissipando assim a energia
acumulada. Este & precisamente o caso dos azulejos: a
camada ceramica é muito porosa, sofrendo uma expansio
hidrica da ordem dos 0,03 % quando saturada [2]. Esta
expansdo causa uma trac¢do homogénea no vidrado que
vai fissurar num padrdo poligonal caracteristico a que se
chama “craquelé” (Figura 1b).

A contribuicdo das tensdes térmicas ndo esta
estabelecida; no entanto, nota-se que tanto o vidrado
como a chacota se expandem termicamente de maneira
aproximadamente conjugada enquanto na expansio
hidrica apenas a chacota se expande resultando tensdes de
corte na interface com o vidrado.

Um craquelé nascente pode ter uma abertura diminuta,
sendo praticamente invisivel a olho nu em azulejos de
faianca. Com a humidificacdo continuada, no entanto,
a deformacdo dos corpos cerdmicos vai aumentando e
o craquelé vai abrindo, provocando a propagagdo das
fissuras [3]. Em meios muito himidos, a deformacio
acrescida dos azulejos pode conduzir a que cada poligono
do craquelé original (craquelé priméario) fissure ele
também num novo padrido de craquelé contido nos seus
limites (craquelé secundario).

Uma simulagdo numérica efectuada por Miguel Abreu
[4] comprovou o facto, alids intuitivo, de que as fissuras
se propagam na direc¢do a que corresponde a energia
minima, isto é: seguindo o caminho mais facil. Os ensaios
de arrancamento comprovam a solidez da adesdo entre o
vidrado e a chacota [5] e por isso o caminho preferencial
de propagacdo das fissuras é atravessar ortogonalmente
a interface entre o vidrado e a chacota e dissipar nesta a
energia restante. Designamos a estas fissuras de craquelé
que se propagam para o interior da chacota (como as
ilustradas na Figura 2) por Tipo 1.

As fissuras de craquelé de Tipo 1 podem parecer todas
semelhantes quando observadas no vidrado. No entanto
considere-se as fissuras em secc¢do. Se a sua abertura for
diminuta, poderdo extinguir-se ainda no vidrado mas a
medida que alargam vdo-se propagando para o corpo
ceramico, estabelecendo um sistema fissural na chacota
que algumas vezes s6 se dissipa nas faces laterais ou no
tardoz do azulejo.

Existem dois casos notaveis que interessam referir.
O primeiro caso & quando ocorre uma situagdo como a
ilustrada nas Figuras 3a e 3b, onde o sistema fissural
se propaga paralelamente a face, numa zona de menor
resisténcia logo abaixo da interface entre o vidrado e a
chacota, causando uma separagiio nascente entre ambos.
O segundo caso € o ilustrado nas Figuras 3c e 3d em
que, propagando-se através de materiais pouco elasticos,
o sistema fissural vai abrir caminhos por vezes até ao
tardoz, estabelecendo uma rede conectada que prenuncia
fenémenos desagregativos da chacota.

Um caso superficialmente semelhante ao da Figura 3a
mas, na verdade, consideravelmente diferente é o ilustrado
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Figura 1. a) Empeno de um material laminado por expansdo apenas da camada inferior. b) Craquelé num azulejo (Vila Isaura, Azenhas

do Mar, 2012, J. M. Mimoso).
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20.0kV 10.3mm x120 BSECOMP 40Pa

Figura 2. Fissuracdo de craquelé de Tipo 1 em que todas as
fissuras se propagam para o interior da chacota. SEM-BSE,
Hitachi 3700N, Laboratério HERCULES da Universidade de
Evora; M. L. Esteves.

na Figura 4 em que a fissuracdo decorrente do craquelé se
propaga através da fronteira entre o vidrado e a chacota.
Chamamos-lhe uma fissuracdio de Tipo 2 e quando

20.0kV 10.5mm x210 BSECOMP 40Pa

20.0kV 10.4mm x50 BSECOMP 40Pa
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associada a um craquelé especifico este toma também a
mesma designacao.

Em todos os casos € de notar que as fissuras de
craquelé constituem uma liga¢do directa entre o interior
do corpo cerdmico do azulejo e o ambiente permitindo,
em particular, a evaporagdo dos solutos que circulem
no substrato. Esta evaporacdio vai causar a concentragcao
junto as fissuras de maior abertura das espécies quimicas
dissolvidas e a ocorréncia de ataques quimicos ou
cristalizacdes potencialmente danosas.

O craquelé constituido por fissuras de Tipo 1
nem sempre parece constituir risco imediato para a
conservacdo do azulejo ja que geralmente o vidrado
continua solidamente aderente a chacota (a Gnica possivel
excepgdo € o caso pouco frequente ilustrado nas Figuras
3a e 3b). No craquelé de Tipo 2, no entanto, é evidente
o risco iminente, uma vez que os poligonos de vidrado
se podem destacar e cair. Um exame destes casos revela
frequentemente uma imagem do craquelé do vidrado
que ja se destacou transposta para a chacota (Figura 5).
Esta imagem consiste na fissuracdo que anteriormente
se propagava para o interior do corpo ceramico, isto
é: as fissuras eram inicialmente de Tipo 1 mas quando,

: g
Figura 3. a) e b) Craquelé de Tipo 1 em que a fissura, apds entrar na chacota, se propaga no material cerdmico paralelamente a

interface. c) e d) Craquelé de Tipo 1 provocando extensa fissuragdo conectada no interior da chacota. SEM-BSE, Hitachi 3700N,
Laboratério HERCULES da Universidade de Evora (a, ¢); M. L. Esteves.

11



Jodo Manuel Mimoso, Maria de Lurdes Esteves

I R S B R T e

20.0kV 12.1mm x60 BSECOMP 40Pa 500um

Figura 4. Craquelé de Ttipo 2 em que a fissura se propaga
exactamente na fronteira entre o vidrado e a chacota. Note-se
que a abertura da fissura é menor do que nas de Tipo 1 ilustradas
nas Figuras 2 e 3. SEM-BSE, Hitachi 3700N, Laboratério
HERCULES da Universidade de Evora; M. L. Esteves.

Figura 5. Azulejo de fachada ilustrando o decaimento da
aderéncia do vidrado: a propagagdo fissural do craquelé,
originalmente de Tipo 1, deu lugar a uma propagagédo de Tipo
2. Abrantes, Praca R. J. Soares Mendes; J. M. Mimoso, 2013).

mais tarde, a sua abertura aumentou, a fissuracdo passou
a progredir na fronteira entre o vidrado e a chacota,
transformando-se em Tipo 2.

Um outro caso que temos documentado é o de craquelé
primario constituido por fissuras de Tipo 1 e, no mesmo
azulejo, craquelé posterior (secundario, constituido por
fissuras de menor abertura, como na Figura 4, por serem
mais tardias) constituido por fissuras de Tipo 2. Quer
estes casos, quer os de fissuracdo exclusivamente primaria
como ilustrado na Figura 5, bastam para comprovar que
no decurso do tempo ocorreu um decaimento da aderéncia
entre o vidrado e a chacota e a partir de certo momento a
degradacdo da interface tornou-a um caminho preferencial
de propagacdo das fissuras quando originalmente ndo o era.
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Sistematizacao do
destacamento do vidrado

Um estudo que o LNEC vem desenvolvendo desde
2009, acelerado recentemente através das confirmagdes
experimentais efectuadas no enquadramento de uma
investigacdo doutoral em curso, permitiu discriminar
diversas formas de destacamento do vidrado diferindo
na morfologia e nas causas. A sistematizag¢do basica dos
destacamentos do vidrado baseia-se no reconhecimento
de dois tipos de rotura subjacentes: i) a rotura das
ligagdes entre o vidrado e a chacota, em que a separagdo
ocorre exactamente na fronteira e o vidrado se destaca
essencialmente limpo de material cerdmico (a superficie
destacada é branca e consegue-se reconhecer, pelo menos,
a pintura a azul); ii) a rotura da prépria chacota, em que
o vidrado se destaca coberto por uma camada cerdmica
aderente. Ao primeiro chamamos um destacamento de
Tipo C (Figura 6a) e ao segundo um destacamento de Tipo
L (Figura 6b).

Ao Tipo C correspondem casos de ataque alcalino
as ligacdes moleculares da silica amorfa, que trataremos
seguidamente. Temos conhecimento doutros casos mais
raros (em particular envolvendo solucdes de cloreto de
s6dio) que parecem conduzir também a destacamentos

Figura 6. a) Grande lamina de vidrado destacada de um
azulejo pombalino com as caracteristicas do tipo C — note-se
a visibilidade da pintura. L. Esteves, 2015. b) Seccdo, vista a
lupa binocular, de uma escama destacada da fachada da Igreja
de Santo Ildefonso no Porto, com as caracteristicas do tipo L.
LNEC, 2014.
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do Tipo C eventualmente mediante um ataque quimico de
contornos especificos cujo estudo esta ainda por iniciar.

Se bem que seja também crivel a ocorréncia de
um qualquer defeito de fabricagdo que possa resultar
posteriormente num destacamento do Tipo C, o tnico
mecanismo que provamos poder provocar esse resultado
foi um ataque quimico a silica amorfa, que foi simulado
laboratorialmente no enquadramento de uma dissertacdo
doutoral a apresentar por Maria de Lurdes Esteves a
Universidade de Evora. Pode ter varios agentes mas a
maneira com que se conseguiu mais rapidamente um
resultado semelhante ao encontrado em obra foi pela
contaminagdo da chacota com solucgdes alcalinas ricas em
sodio. Nesta situa¢do ocorre um ataque afim do que esta
na base das reaccdes alcalis-silica no betdo [6] e o vidrado
destaca-se limpo de chacota. No caso de azulejos com
craquelé antigo os poligonos delaminam individualmente,
deixando na chacota marcas de uma anterior fissuracdo de
Tipo 1, como na Figura 5.

Ao Tipo L correspondem casos como o ilustrado
na Figura 6b, que pode ter sido precedido por uma
propagacdo fissural como a das Figuras 3a e 3b, casos de
descasque e casos de desagregacgdo da chacota, com varias
morfologias, em que € o préprio material cerdmico que
se destaca e cai, arrastando consigo o vidrado ainda bem
aderente.

Quando o vidrado se destaca em escamas e com uma
lamina mais ou menos fina de chacota aderente sem que
se reconhecam outros factores de degradacdo excepto a
humidificacdo, as tensdes resultantes da propria expansdo
himida podem ser a causa: a dilatacdo da chacota por
humidificacdo é contrariada pelo vidrado. No vidrado
estabelece-se a tracgdo homogénea que pode dar origem
ao craquelé e que é equilibrada na prépria chacota por
tensdes de corte que se opdem a sua expansdo. Estas
tensdes atingem um maximo na zona de maior gradiente,
isto é, junto da fronteira com o vidrado. Uma vez que
num azulejo relativamente sdo a chacota limitrofe é mais
resistente pela interaccdo com o vidrado [5] a eventual
rotura do material ceramico inicia-se logo abaixo, numa
zona menos resistente, e propaga-se paralelamente ao
vidrado.

O descasque (“shivering” em inglés) € provocado
por uma incompatibilidade entre o vidrado e a chacota
que provoca um estado de compressdo plana do vidrado
durante o arrefecimento apds a cozedura, até que este se
separa. E comum a existéncia de algumas “4ncoras” na
periferia onde o vidrado se mantém aderente a chacota,
resultando em beliscaduras nas arestas da chacota apds
o destacamento. A Figura 7a ilustra uma lamina de
vidrado descascada de um azulejo recente. A imagem foi
contrastada artificialmente para ser possivel reconhecer
a rugosidade e a transposi¢do dos tons da chacota,
demonstrando ter uma fina camada de material ceramico
aderente e tratar-se, portanto, de um destacamento de
Tipo L. O descasque é o fendmeno oposto ao craquelé
e portanto ndo ocorrem simultaneamente. Conhecemos
muitos casos de destacamentos de vidrado em azulejos

Conservar Patrimdnio 23 (2016)

Figura 7. a) Vidrado destacado por descasque — note-se que a
pintura ndo € visivel mas as tonalidades da superficie cerdmica
sim e que remanescem fragmentos da aresta da chacota ainda
aderentes. Museu Nacional do Azulejo e LNEC, 2015. b)
Chacota em desagregacdio folhosa, caindo com o vidrado
aderente. Igreja da Senhora dos Remédios, Peniche, L. Esteves,
2013.

antigos na auséncia de craquelé que sdo tentativamente
explicaveis por descasques limitados, embora seja dificil
assegurar que durante a vida dos azulejos ndo tenha
havido outros agentes, ja desaparecidos, que conduziram
a resultados morfologicamente semelhantes.

A desagregacdo da chacota (Figura 7b) é geralmente
provocada pela cristalizacdo de sais soldveis. Existem
também aqui dois casos principais: i) quando a
cristalizacdo necessita de evaporagdo, como no caso do
cloreto de sédio, e num azulejo sdo o dano inicial ocorre
nas arestas ou poros do vidrado, onde a evaporagdo
¢ possivel, e propaga-se a partir dai; ii) quando a
cristalizacdo pode ocorrer por sobressaturacdo, em sais
cuja solubilidade varia muito com a temperatura, como
o sulfato de s6dio ou a trona. Neste dltimo caso, que
simuldmos em laboratério, o dano pode iniciar-se em
qualquer local, incluindo no centro do vidrado ainda
intacto.

O dano por cristalizacio de sais soliveis pode ocorrer
de maneira oportunista, aproveitando areas de evaporacio
provocadas por outros agentes de degradacdo que nem
sempre sdo evidentes. A ocorréncia de um craquelé
como o das Figuras 3a e 3b, por exemplo, pode oferecer
simultaneamente caminhos de evaporacio (as fissuras do
craquelé) e espagos onde o sal se pode aglomerar sob o
vidrado, até causar o seu destacamento.
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Figura 8. Desagregacdo salina da chacota reconhecendo-se duas fases do processo que conduz a perda de grandes areas pictdricas.
Nao se observam eflorescéncias porque o sal (cloreto de sédio, neste caso) deliquesceu na humidade ambiente mas a sua presenga ¢
revelada pelas areas de chacota onde € mais abundante, que apresentam um aspecto molhado e uma cor mais sombria. Igreja de Nossa
Senhora dos Remédios, Peniche, L. Esteves, 2013.

Os danos decorrentes da ac¢do dos sais soliveis podem
apresentar muitas morfologias incluindo a arenizacdo da
chacota (desagregacdo em fragmentos muito pequenos)
e a desagregacdo folhosa decorrente da estratificagdo do
material cerdmico cuja pasta foi mal homogeneizada.
Neste caso podem destacar-se fragmentos planares de
chacota com areas de vidrado aderente da ordem da
centena de centimetros quadrados que rapidamente
arruinam os azulejos afectados (Figura 8).

Consideracgoées finais

A sistematizacdo das formas de destacamento do
vidrado associadas as causas respectivas, que se apresenta,
representa o estado actual dos nossos conhecimentos.
Nio é certamente uma lista exaustiva, nem um trabalho
acabado, mas cremos que constitui um avango nos
conhecimentos cujo aprofundamento permitird em breve
aos conservadores abordagens diferenciadas consoante os
casos em aprego.
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